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GC Fuji™ Il CAPSULE

RADIOPAQUE GLASS IONOMER RESTORATIVE CEMENT IN
CAPSULES

For use only by a dental professional in the recommended indications.

RECOMMENDED INDICATIONS

1. Restoration of primary teeth.

2. Core build-up.

3 Restorations of Class III, V and limited Class I cavities.

CONTRAINDICATIONS

1. Pulp capping.

2.In rare cases the product may cause sensitivity in some people. If any
such reactions are experienced, discontinue the use of the product and
refer to a physician.

DIRECTIONS FOR USE

Powder / Liquid Ratio (g/g) 0.30/0.11
Mixing Time (sec.) 10"
Working Time (min., sec.) 2'00"

Net Setting Time (min., sec.) | 220"

Test conditions : Temperature (23 +/-1°C),
Relative humidity (50 +/-5%)

1.CAPSULE ACTIVATION AND MIXING
a. Before activation, shake the capsule or tap its side
on a hard surface to loosen the powder (Fig.1).

. To activate the capsule, push the plunger until it is
fully depressed with the main body and hold it
down for 2 seconds (Fig.2).

Note:

1)Ensure the plunger is fully pressed to avoid the
incorrect mixing ratio of powder and liquid.

2)The capsule should be activated just before
mixing and used immediately.

. Immediately set it into a mixer (or an amalgamator)
and mix for 10 seconds (+/- 4,000 RPM) (Fig.3).

2.RESTORATIVE TECHNIQUE

. Prepare tooth using standard techniques. Extensive
mechanical retention is not necessary.

. Wash and dry but DO NOT DESICCATE.

CAVITY CONDITIONER or DENTIN
CONDITIONER is recommended to remove the
smear layer. For pulp capping use calcium
hydroxide.
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start of mixing at 23°C (73.4°F). Higher temperatures
will shorten working time.
. Immediately remove the mixed capsule from the
mixer and load it into the GC Capsule Applier.
. Make two clicks to prime the capsule then syringe
(Fig. 4).
Remove surface moisture, but DO NOT DESICCATE.
. Extrude cement directly into preparation. Avoid air bubbles.
Note :
1) To adjust the direction of the nozzle, hold the applier with the
capsule towards you and turn the capsule body.
2) To remove the used capsule, push the applier release button. Twist
the capsule and pull upwards.
. Form the preliminary contour and cover with a matrix if required.
. Once set, remove the matrix and immediately apply GC Fuji VARNISH
(blow dry) or GC Fuji COAT LC (light cure).
3.FINISHING
a. One visit treatment
1. After initial set, correct the contour WITHOUT WATER SPRAY using
standard techniques.
2. Apply GC Fuji VARNISH or GC Fuji COAT LC and wait for about 15
minutes.
3. Final finishing and polishing under water spray can now be carried out.
4. Apply a final coat of GC Fuji VARNISH (blow dry) or GC Fuji COAT
LC (light cure for 10 sec.) or G-COAT PLUS (light cure for 20 sec.)
b. Standard method
24 hours after placement finish and polish the restoration under water
spray using standard techniques.
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STORAGE
Recommended for optimal performance, store at temperature of 4-25°C
(39.2-77.0°F).

SHADE

No. 21 pale yellow No.23  dark grey
No.22  vyellow brown No.23M deep grey
No. 22.5 grey brown No. 26 deep brown

PACKAGES

1. Assortment package
50 capsules (5 pcs. No. 21, 26, 10 pcs. No. 22, 22.5, 23, 23M).

2.8Single shade package : 50 capsules
* Average contents per capsule : 0.30g powder and 0.11g (0.09mL) liquid.
* Minimum net volume of mixed cement per capsule : 0.12mL.

Option : GC Capsule Applier (1 piece).

CAUTION

1. In case of contact with oral tissue or skin, remove immediately with a
sponge or cotton soaked in alcohol. Flush with water.

2.In case of contact with eyes, flush immediately with water and seek
medical attention.

3. Personal protective equipment (PPE) such as gloves, face masks and
safety eyewear should always be worn.

Some products referenced in the present IFU may be classified as hazar-
dous according to GHS.

Always familiarize yourself with the safety data sheets available at:
http://www.gceurope.com

They can also be obtained from your supplier.

Undesired effects- Reporting:

If you become aware of any kind of undesired effect, reaction or similar
events experienced by use of this product, including those not listed in this
instruction for use, please report them directly through the relevant
vigilance system, by selecting the proper authority of your country
accessible through the following link:
https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts_en

as well as to our internal vigilance system: vigilance@gc.dental

In this way you will contribute to improve the safety of this product.
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MANUFACTURED by

GC CORPORATION
76-1 Hasunuma-cho, Itabashi-ku, Tokyo 174-8585, Japan

DISTRIBUTED by

EU : GC EUROPE N.V.
Researchpark Haasrode-Leuven 1240, Interleuvenlaan 33,
B-3001 Leuven, Belgium TEL: +32 16 74 10 00
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. Mix the cement. Working time is 2 minutes from the Fig. 4

Gebrauchsanweisung griindlich lesen!

GC Fuji™ II CAPSULE

RONTGENSICHTBARER GLAS IONOMER-ZEMENT IN KAPSELN FUR
RESTAURATIVE FULLUNGEN

‘ Vor der Benutzung bitte die

Nur zum Gebrauch durch den Zahnarzt fur die empfohlenen Indikationen.

EMPFOHLENE INDIKATIONEN

1. Restaurationen von permanenten Zahnen.
2.Kronen- und Stumpfaufbauten.

3. Restaurationen der Klasse II, V und bedingt Klasse I.

GEGENINDIKATIONEN

1. Pulpenuberkappung.

2.In seltenen Fallen kann eine Sensibilisierung bei einigen Personen
auftreten. In einem solchen Fall die Verwendung des Materials abbrechen
und einen Arzt aufsuchen.

GEBRAUCHSANLEITUNG

Verhaltnis Pulver/Flussigkeit (g/g) | 0,30 /0,11
Anmischzeit (Sek.) 10"
Arbeitszeit (Min., Sek.) 2'00"
Netto- Abbindezeit (Min., Sek.) 2'20"

Testbedingungen: Temperatur (23 +/- 1 C),
Relative Luftfeuchtigkeit (S0 +/- 5%)

1. KAPSEL AKTIVIERUNG UND ANMISCHEN

Vor der Aktivierung die Kapsel schitteln oder mit
der Seite auf eine harte Oberflache klopfen um das
Pulver zu I6sen (Abb. 1).

. Um die Kapsel zu aktivieren den Kolben driicken
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Fig. 1

bis dieser bindig mit dem Kapselkdrper abschlie3t

und fur 2 Sekunden halten (Abb.2).

Anmerkung:

1)Sicherstellen das der Kolben vollstandig
gedriickt ist um fehlerhaftes Anmischen von !

Pulver und Fliissigkeit zu vermeiden. Fig 2

2)Die Kapsel sollte direkt vor Anmischbeginn
aktiviert und sofort verarbeitet werden. \\\
Sofort in den Kapselmischer geben (oder einen
Maalgamanmischer) und fur 10 Sekunden
anmischen (+/- 4,000 RPM) (Abb.3).
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Fig. 3

. FULLUNGSTECHNIK
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Zahn wie Ublich praparieren. UberméaRige

mechanische Retentionen sind nicht erforderlich.
Aussptlen und trocknen, jedoch NICHT on
AUSTROCKNEN. CAVITY CONDITIONER oder
DENTIN CONDITIONER wird zum Entfernen /" Fig.4

=

der Schmierschicht empfohlen. Zur
Pulpeniiberkappung ein Kalziumhydroxid-Praparat
verwenden.
Den Zement anmischen. Die Verarbeitungszeit
betragt 2 Minuten bei 23 °C (73.4° F) ab
Mischbeginn. Bei hdheren Temperaturen verkiirzt sich die Arbeitszeit.
Nach dem Mischen die Kapsel sofort in den Applier
setzen und den Auslésehebel 2 x durchziehen (Fig. 4
. Oberflachenfeuchtigkeit entfernen, jedoch NICHT AUSTROCKNEN.
Den Zement direkt in die Préparation geben. Luftblasen vermeiden.
Hinweise :
1) Um die Ausrichtung der Spitze zu &ndern, kann der Kapselkérper
gedreht werden.
2) Zum Entfernen der Kapsel, den Léseknopf am GC Kapselapplier
betétigen. Die Kapsel kann nun entnommen werden.
Die Konturen formen und, falls erforderlich, eine Matrize anlegen.
Sofort nach dem Abbinden das Matrizenband entfernen und
GC Fuji VARNISH (trocken blasen)oder GC Fuji COAT LC
(lichthartend) auftragen.
. FINISH
a. Behandlung in einer Sitzung :
1.Nach der anfanglichen Abbindung, die Form OHNE WASSERSPRAY in
der gewohnten Art korrigieren.
2. GC Fuiji VARNISH oder GC Fuji COAT LC auftragen und 15 min. warten.
3. Das endgiiltige Finish und die Politur kann nun ausgefiihrt werden.
4. Eine letzte Schicht GC Fuji VARNISH (trocken blasen), GC Fuji
COAT LC (lichtharten, 10 Sek.) oder G-COAT PLUS (lichtharten, 20
Sek.) auftragen.
b. Standardmethode :
24 Stunden nach dem Legen der Fullung das Finish und die Politur der
Fillung unter Wasserspray in der tblichen Technik durchfiihren.
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LAGERUNG
Fur eine optimale Leistung aufbewahren bei Temperaturen zwischen 4-25°C
(39,2-77,0°F).

FARBEN
N°21 BlaBgelb N°23  Dunkelgrau
N°22  Gelbbraun N°23M Tiefgrau

N°22,5 Graubraun N°26  Dunkelbraun
ABPACKUNGEN
1. Sortimentpackung : 50 Kapseln
(N° 21, 26-je 5 Stiick und 22, 22.5, 23, 23M-je 10 Stiick).
2. Einzelfarbenpackung : 50 Kapseln
* Durchschnittlicher Inhalt pro Kapsel : 0,30g Pulver und 0,11g (0,09mL)
Flussigkeit.
* Mindest-Nettovolumen angemischter Zement pro Kapsel : 0,12mL.
Zubehor : GC Capsule Applier (separat erhéltlich).

ACHTUNG

1. Bei Kontakt mit oralem Gewebe oder Haut sofort mit einem in Alkohol
getréanktem Schwamm oder Baumwolle entfernen. Griindlich mit Wasser
spulen.

2.Im Falle eines Augenkontaktes, sofort mit Wasser spulen und einen Arzt
aufsuchen.

3. Es sollte stets eine personliche Schutzausristung (PSA) wie Handschuhe,
Mundschutz und Schutzbrille getragen werden.

Einige Produkte, auf die in der vorliegenden Gebrauchsanleitung Bezug
genommen wird, kénnen geméaR dem GHS als gefahrlich eingestuft sein.
Machen Sie sich immer mit den Sicherheitsdatenblattern vertraut, die unter
folgendem Link erhéltlich sind: http://www.gceurope.com

Die Sicherheitsdatenblé&tter konnen Sie auRerdem bei Ihrem Zulieferer
anfordern.

Unerwiinschte Wirkungsberichte:

Wenn Sie sich einer unerwiinschten Wirkung, Reaktion oder ahnlichen
Vorkommnisse bewusst werden, die durch die Verwendung dieses
Produktes erlebt werden, einschlieBlich derer, die nicht in dieser
Gebrauchsanweisung aufgefiihrt sind, melden Sie diese bitte direkt tber
das entsprechende Meldebehdrde, indem Sie die richtige Autoritat lhres
Landes zugéanglich Uber den folgenden Link auswéhlen:
https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts_en
Sowie zu unserer internen Meldestelle: : vigilance@gc.dental

Auf diese Weise tragen Sie dazu bei, die Sicherheit dieses Produktes zu
verbessern

Zuletzt aktualisiert : 06/2019

Avant toute utilisation, lire
attentivement les instructions d’emploi.

GC Fuji™ II CAPSULE

CVI RADIOOPAQUE POUR RESTAURATIONS EN CAPSULES

Ce produit est exclusivement réservé a I'Art dentaire et, selon les
recommandations d'utilisations.

INDICATIONS

1. Restaurations esthétiques des dents provisoires.

2. Reconstitution de moignons.

3. Restaurations de classe II, V et petites cavités de classe L.

CONTRE-INDICATIONS

1. Coiffage pulpaire.

2.Dans de rares cas ce produit peut entrainer des réactions chez certaines
personnes. Si tel est le cas, ne plus utiliser ce produit et consulter un
médecin.

UTILISATION-MODE D’EMPLOI

Ratio Poudre/Liquide (g/g) 0,30/0,11
Temps de mélange (sec.) 10"
Temps de travail (min., sec.) | 2'00"
Temps de prise (min, sec.) 2'20"

Conditions de test : Température (23 +/-1 C),
Humidité relative (50 +/-5%)

1.ACTIVATION ET MELANGE DE LA CAPSULE
a. Avant I'activation, tapoter la capsule sur une
surface dure afin de détasser la poudre (Fig. 1).
b. Afin d’activer la capsule, appuyer sur le piston
jusqu’a ce qu'il touche totalement le corps de la

)

Fig. 1

capsule et le laisser vers le bas pendant 2 secondes

(Fig.2).

Note :

1)S’assurer que le piston est entiérement percuté
afin d’éviter un ratio de mélange incorrect entre la

o &

poudre et le liquide. 7'“9.2

2)La capsule doit étre activée juste avant de la
vibrer et utilisée immédiatement
c. Placer immédiatement la capsule dans un
vibreur (ou amalgamateur) et vibrer 10 secondes
(+/-4000 tours par min) (Fig 3.)
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Fig. 3

2. TECHNIQUE DE SCELLEMENT

o

. Préparer la dent selon les techniques habituelles.
Une rétention mécanique extensive n’est pas
nécessaire.

. Nettoyer et sécher mais sans déshydrater.

o

L'utilisation de CAVITY CONDITIONER ou /> Fig-4

DENTIN CONDITIONER est recommandée
pour enlever la boue dentinaire. Pour un coiffage
pulpaire, utiliser un ciment hydroxyde de calcium.
Mélanger le ciment. Le temps de travail est de 2
minutes a partir du début du mélange (a 23°C). Des
températures plus élevées raccourciront le temps de travail.
. Retirer immédiatement la capsule mélangée du
vibreur et la placer dans I'applicateur de capsule GC.
Presser deux fois pour amorcer la capsule (Fig. 4).
Enlever 'humidité de la surface mais, sans déshydrater.
Placer le ciment directement dans la préparation. Eviter les bulles d’air.
Notes :
1) Pour ajuster la direction de I'embout, tenir I'applicateur avec la
capsule face a vous et tourner le corps de la capsule.
2) Pour retirer la capsule usagée, appuyer sur le bouton de
relachement de I'applicateur. Tourner la capsule et tirer.
. Réaliser un contourage et protéger avec une matrice si nécessaire.
i. Une fois pris, enlever la matrice et appliquer GC Fuji VARNISH
(sécher) ou GC Fuji COATLC (photopolymériser).
3. FINITION
a. Traitement en une visite
1. Aprés la prise initiale, corriger les contours sans spray d’eau en utilisant
les techniques standards.
2. Appliquer GC Fuiji VARNISH ou GC Fuji COAT LC et attendre 15
minutes.
3. La finition et le polissage peuvent étre réalisés.
4. Appliquer une couche finale de GC Fuji VARNISH (sécher) ou de
GC Fuiji COAT LC (photopolymérisation pendant 10 sec.) ou G-COAT
PLUS (photopolymérisation pendant 20 sec.).
b. Méthode standard
Finition et polissage 24 heures apres le placement final sous spray d’eau
en utilisant les techniques standards.
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STOCKAGE
Pour des performances optimale, conserver a température de 4-25°C
(39.2-77.0°F).

TEINTES
N°21  Jaune Pale N°23 Gris Foncé
N°22  Jaune Brun N°23M Gris Profond

N°22.5 Gris Brun N°26 Brun Profond
CONDITIONNEMENTS
1. Assortiment : 50 capsules
(5 capsules des No21, 26 et 10 capsules des No 22, 22.5, 23, 23M).
2. Conditionnement de 50 capsules par teinte
* Contenu par capsule = 0.30g de poudre 0,11g (0,09mL) de liquide.
* Volume net minimum de ciment mélangé par capsule : 0,12mL.
Option : Applicateur “GC CAPSULE APPLIER” (1 piéce).

PRECAUTIONS D’EMPLOI

1. En cas de contact avec la muqueuse buccale ou la peau, retirer
immédiatement avec une éponge ou un coton imbibé d’alcool. Rincer a
I'eau.

2.En cas de contact avec les yeux, rincer immédiatement a I'eau et
consulter un médecin.

3. Un équipement de protection individuel (PPE) comme des gants,
masques et lunettes de sécurité doit étre porté.

Certains produits mentionnés dans le présent mode d’emploi peuvent étre
classés comme dangereux selon le GHS.

Familiarisez-vous avec les fiches de données de sécurité disponibles sur :
http://www.gceurope.com

Elles peuvent également étre obtenues auprés de votre fournisseur.

Déclaration d'effets indésirables :

Si vous avez connaissance d'effets indésirables, de réactions ou
d'événements de ce type résultant de I'utilisation de ce produit, y compris
ceux non mentionnés dans cette notice, veuillez les signaler directement via
le systeme de vigilance approprié, en sélectionnant I'autorité compétente de
votre pays accessible via le lien suivant :
https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts_en

ainsi qu'a notre systéme de vigilance interne : vigilance@gc.dental

Vous contribuerez ainsi a améliorer la sécurité de ce produit.

Derniére mise a jour : 06/2019

GC Fuji” Il CAPSULE

VETROIONOMERO RADIO-OPACO PER OTTURAZIONI IN CAPSULE

Il prodotto & destinato esclusivamente all’'uso da parte del personale
odontoiatrico qualificato limitatamente alla gamma di applicazioni sotto
riportata.

INDICAZIONI

1. Ricostruzione di denti decidui.

2. Ricostruzione di monconi.

3. Ricostruzioni di classe II, V e cavita limitate di classe I.

CONTROINDICAZIONI

1. Incappucciamento pulpare.

2.In rari casi il prodotto puod provocare sensibilizzazione in alcuni pazienti.
Se si verificano simili reazioni, interrompere I'uso del prodotto e consultare
un medico.

ISTRUZIONI PER L’'USO

Rapporto polvere/liquido (g/g) 0,30/0,11
Tempo di miscelazione (sec.) 10"
Tempo di lavorazione (min., sec.) 2'00"
Tempo netto di indurimento (min., sec.) | 220"

Condizioni di prova: Temperatura (23 +/-1 C),
Unidita relativa (50 +-5%)

1.ATTIVAZIONE DELLA CAPSULA E MISCELAZIONE
. Prima dell'attivazione, agitare la capsula o dare dei
leggeri colpi sul lato contro una superficie dura in
modo da decompattare la polvere (Fig. 1).

Per attivare la capsula, premere il pulsante di
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Fig. 1

attivazione finché non sia completamente premuto

a livello del corpo principale, mantenendolo
premuto per 2 secondi (Fig. 2).
Nota :

NS
1)Assicurarsi che la capsula sia completamente %ﬁ

premuta per evitare un rapporto di miscelazione Fig.2

errato tra polvere e liquido.
2)La capsula dovrebbe essere attivata
immediatamente prima della miscelazione e
dovrebbe essere utilizzata immediatamente.
. Togliere immediatamente la capsula e inserirla in & Fig. 3

o

un miscelatore (o amalgamatore), quindi miscelare
per 10 secondi (+/- 4.000 giri al minuto) (Fig. 3).
2. TECNICA DI RICOSTRUZIONE

a. Preparare il dente seguendo le tecniche 7,
convenzionali. E’ superflua la ritenzione meccanica L Fig.4
estesa.

b. Lavare e asciugare, SENZA DISIDRATARE. Si

consiglia 'uso di CAVITY CONDITIONER o di

DENTIN CONDITIONER per asportare il fango

dentinale. Utilizzare un cemento all'idrossido di

calcio per I incappucciamento pulpare.

Miscelare il cemento. Il tempo di lavorazione & di 2 minuti

dall'inizio della miscelazione a 23°C (73,4°F).

Temperature piu alte diminuiscono il tempo di lavorazione.

. Togliere immediatamente la capsula miscelata dal miscelatore e

inserirla nel GC Capsule Applier.

. Fare due clic per innescare la capsula, quindi estrudere lentamente e

uniformemente (Fig. 4).

Togliere 'umidita superficiale, SENZA DISIDRATARE.

Iniettare il cemento direttamente nella preparazione. Evitare le bolle

daria.

Note :

1) Per regolare la direzione del puntale, impugnare I'applicatore
rivolto verso di voi a girare il corpo della capsula.

2) Per rimuovere la capsula, premere il bottone di rilascio. Torcere la
capsula e tirarla verso l'alto.

Formare il contorno preliminare e coprire con una matrice, se

necessario.

. Una volta indurito il cemento, togliere la matrice e applicare
immediatamente GC Fuji VARNISH (asciugare con l'aria) o
GC Fuji COAT LC (fotopolimerizzare).

3.RIFINITURA
a. In una sola seduta

1. Dopo l'indurimento iniziale, correggere il contorno SENZA SPRAY AD
ACQUA seguendo le tecniche standard.

2. Applicare GC Fuji VARNISH oppure GC Fuiji COAT LC e attendere ca.
15 minuti.

3. Far seguire la rifinitura finale e lucidatura con spray ad acqua.

4. Applicare uno strato finale di GC Fuji VARNISH (asciugare con getto
d'aria) o di GC Fuji COAT LC (foto-polimerizzare per 10 sec.) o di
G-COAT PLUS (foto-polimerizzare per 20 sec.).

Tecnica standard

24 ore dopo la messa in situ, rifinire e lucidare la ricostruzione con spray

ad acqua seguendo le tecniche standard.
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CONSERVAZIONE
Per una resa ottimale, si raccomanda conservare alla temperatura di 4-25°C
(39,2-77,0°F).

COLORI
N°21 Giallo chiaro N°23 Grigio scuro
N°22  Giallo bruno N°23M  Grigio intenso

N°22,5 Marrone grigiastro N°26 Marrone intenso
CONFEZIONI
1. Scatola assortita : 50 capsule
(N 21, 26-capsule 5 ognuno e 22, 22.5, 23, 23M capsule 10 ognuno).
2. Scatola di un unico colore : 50 capsule
* Contenuto per ogni singolo capsula : 0,30gr polvere + 0,11gr (0,09mL)
liquido.
* Volume minimo netto di una capsula : 0,12mL.
Optional : GC CAPSULE APPLIER (1 pezzo).

AVVERTENZE

1. In caso di contatto con il tessuto orale o con la pelle, eliminare
immediatamente il prodotto con una spugna o con cotone idrofilo
imbevuto d’alcol. Sciacquare con acqua.

2.In caso di contatto con gli occhi, sciacquare immediatamente con acqua e
consultare un medico.
Indossare sempre dispositivi di protezione individuale quali guanti,
maschere facciali e occhiali di protezione.

Alcuni prodotti a cui si fa riferimento nelle istruzioni d'uso possono essere
classificati come pericolosi secondo il GHS.

Fate costante riferimento alle schede di sicurezza disponibili su:
http://www.gceurope.com

Possono anche essere richieste al fornitore.

Segnalazione degli effetti indesiderati:

Se si viene a conoscenza di qualsiasi tipo di effetto indesiderato,
reazione o eventi simili verificatisi dall'uso di questo prodotto, compresi
quelli non elencati in queste istruzioni per I'uso, si prega di segnalarli
direttamente attraverso il sistema di vigilanza pertinente, selezionando
l'autorita competente del proprio paese accessibile attraverso il
seguente link:
https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts_en

cosi come al nostro sistema di vigilanza interna: vigilance@gc.dental
In questo modo si contribuira a migliorare la sicurezza di questo
prodotto.

Ultima revisione : 06/2019

Antes de usar, lea detenidamente
las instrucciones de uso.

GC Fuji™ II CAPSULE

CEMENTO RESTAURADOR RADIOPACO DE IONOMERO DE VIDRIO
EN CAPSULAS

Este producto solo debe utilizarlo un profesional dental siguiendo las
indicaciones recomendadas.

INDICACIONES RECOMENDADAS

1. Restauracion de los dientes de leche.

2. Restauracion de mufiones.

3. Restauracion de cavidades de clase II, V y clase I pequefia.

CONTRAINDICACIONES

1. Proteccion pulpar.

2. Enraras ocasiones, el producto puede causar sensibilidad en algunas
personas. Si experimenta estas reacciones, interrumpa la utilizacion del
producto y consulte a un médico.

INSTRUCCIONES DE USO
Relacion de polvo y liquido (g/g) 0,30/0,11
Tiempo de mezcla (min, s) 10"
Tiempo de trabajo (min, s) (a 23 °C)
(desde el inicio de la mezcla)
Tiempo neto de fraguado (min, s)

Condiciones de prueba: temperatura (23 +-1°C)
Humedad relativa (50 +/-5 %)

2'00"
2'20"

1.ACTIVAGAO DA CAPSULA E MISTURA
a. Antes de activar, agite a capsula ou bata com o lado
desta numa superficie dura, para soltar o p6 (Fig. 1).
b. Para activar a capsula, empurre o émbolo até este
ficar nivelado com o corpo principal e mantenha-o

/j)

Fig. 1

pressionado por 2 segundos (Fig.2).

Nota:

1) Certifique-se de que o émbolo esteja totalmente
pressionado para evitar a mistura errada de pé e
liquido.

=

Fig. 2

2) A capsula deve ser activada imediatamente
antes da mistura e usada imediatamente.
c. Coloque-o imediatamente em um misturador (ou um
amalgamador) e misture por 10 segundos
(+/-4.000 RPM) (Fig.3).
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2. TECNICA DE RESTAURACION = Fig. 3
a.Prepare el diente mediante la técnica estandar. No
es necesaria una retencion mecanica extensa.
b.Lave y seque, pero NO DESEQUE. Se recomienda
utilizar CAVITY CONDITIONER o DENTIN V7

CONDITIONER para retirar la capa de barrillo. §
Para la funda de pulpa, utilice hidroxido calcico. \/ Fig.4

c. Mezcle el cemento. El tiempo de trabajo es de 2
minutos desde el inicio de la mezcla a 23 °C (73,4 °F).
Una temperatura superior reducira el tiempo de trabajo.
d. Retire inmediatamente la capsula mezclada del
mezclador y carguela en el GC Capsule Applier.
e.Pulse dos veces para preparar la capsula y después la jeringa (fig. 4).
f. Retire la humedad de la superficie, pero NO DESEQUE.
g.Dispense el cemento directamente en el preparado. Procure no formar
burbujas de aire.

Nota:

1)Para ajustar la direccion de la boquilla, sostenga el aplicador con la
capsula mirando hacia usted y gire el cuerpo de la capsula.

2) Para extraer la capsula utilizada, pulse el boton de liberacion del
aplicador. Gire la capsula y tire de ella hacia arriba.

h. Forme el contorno preliminar y cubra con una matriz, en caso necesario.
i. Después del fraguado, retire la matriz y aplique inmediatamente
GC Fuji VARNISH (secado con aire) o GC Fuji COAT LC
(fotopolimerizacion).
3. ACABADO
a. Tratamiento en una visita

1. Después del fraguado inicial, corrija el contorno SIN AGUA
PULVERIZADA mediante la técnica estandar.

2. Aplique GC Fuji VARNISH o GC Fuji COAT LC y espere unos 15
minutos.

3.El acabado y el pulido finales con agua pulverizada puede llevarse a
cabo en este momento.

4. Aplicar la capa final de GC Fuji VARNISH (soplar en seco) o GC Fuiji
COAT LC (fotocurar durante 10 s.) o G-COAT PLUS (fotocurar
durante 20 s.).

b. Método estandar

24 horas después de la colocacion, acabe y pula la restauracion con

agua pulverizada mediante la técnica estandar.

ALMACENAMIENTO
Para un rendimiento 6ptimo, almacene a una temperatura de 4-25 °C
(39,2-77,0 °F)

COLOR

N.° 21 amarillo claro

N.° 22 amarillo pardusco
N.° 22.5 gris pardusco

N.° 23 gris oscuro
N.° 23M gris intenso
N.° 26 marrén intenso

ENVASES
1. Paquete de surtido

50 capsulas (5 unidades, n.° 21, 26, 10 unidades, n.° 22, 22.5, 23, 23M).
2.Paquete con un solo color: 50 capsulas

* Contenido medio por capsula: 0,30 g de polvo y 0,11 g (0,09 mL) de

liquido.

* Volumen neto minimo del cemento mezclado por capsula: 0,12 mL.

Opcional: GC Capsule Applier (1 unidad).

ADVERTENCIA

1. En caso de contacto con el tejido oral o |a piel, retire inmediatamente el
producto con una esponja o un algodén empapado en alcohol. Enjuague
con agua.

2.En caso de contacto con los ojos, enjuague inmediatamente con agua y
consulte a un profesional sanitario.

3. Siempre debe utilizarse un equipo de proteccion personal (PPE) como
guantes, mascarillas y una proteccion adecuada de los ojos.

Algunos de los productos mencionados en las presentes instrucciones
pueden clasificarse como peligrosos segin GHS.

Siempre familiarizarse con las hojas de datos de seguridad disponibles en:
http://www.gceurope.com

También se pueden obtener de su proveedor.

Informes de efectos no deseados:

Si tiene conocimiento de algun tipo de efecto no deseado, reaccion o
situaciones similares experimentados por el uso de este producto, incluidos
aquellos que no figuran en esta instruccién para su uso, inférmelos
directamente a través del sistema de vigilancia correspondiente,
seleccionando la autoridad correspondiente de su pais. Accesible a través del
siguiente enlace: https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/
contacts_en

asi como a nuestro sistema de vigilancia interna: vigilance@gc.dental

De esta forma contribuirds a mejorar la seguridad de este producto.

Ultima revisién : 06/2019

Vennligst les bruksanvisningen
ngye for bruk.

GC Fuji” Il CAPSULE

RADIOPAK GLASIONOMER TANNFYLLINGSMATERIALE | KAPSLER

Skal kun brukes av tannleger ved indikasjoner beskrevet i denne
bruksanvisning.

INDIKASJONER

1. Fyllinger i melketenner.

2.0ppbygginger.

3.Fyllinger i klasse III, klasse V og tildels klasse I.

KONTRAINDIKASJON

1. Pulpa overkapping.

2.1 sjeldne tilfeller kan materialet forarsake allergiske reaksjoner hos
enkelte personer. Forekommer allergiske reaksjoner anbefales det &
stoppe bruken av produktet og oppsgk evt. lege

BRUKSANVISNING

Pulver/vaeske forhold (g/g) 0,33/0,11
Blandetid 10 sek
Arbeidstid fra start av blanding | 2 min
Stivningstid 2'20”

Testbetingelser: Temperatur (23 +/- 1°C),
Relativ fuktighet (50 +/- 5%)

1. AKTIVERING AV KAPSEL OG BLANDING

a. For aktivering: ristes kapslen manuelt eller bank N\
den mot bordplaten for a lgsne pulveret (Fig. 1). B

b. Kapslen aktiveres ved & trykke stemplet helt inn
sa bakkanten er pa niva med kapselkorpus

(Fig. 2). NS Fo.1

c. Sett kapslen umiddelbart i en metal GC Capsule
Applier og trykk pa handtaket én gang (Fig. 3).
Kapslen er na aktivert.

OBS : Kapslen skal aktiveres umiddelbart for
blanding, og innholdet skal brukes umiddelbart. 1
d. Sett kapslen i kapselblanderen og bland i 10 Fig. 2

sekunder (ca. 4,000 svingninger pr.minut.)
(Fig. 4).

.FYLLINGSTEKNIKK

a. Preparer kaviteten pa vanlig vis. Mekanisk
retentsjon er ikke ngdvendig.

b. Skyll og terrblas, dehydrér ikke. \/ Fig.3

N

CAVITY CONDITIONER eller DENTIN
CONDITIONER anbefales til a fierne smgrelaget. \
Pa dype og pulpanzere omrader anbefales a 2
legge en avgrenset Ca (OH) 2 bunndekning.
. Bland sementen. Arbeidstiden ved 23°C er 2 O
minutter, regnet fra start av blandingen. Hoyere = Fig. 4

o

temperatur vil avkorte arbeidstiden.

d. Plassér kapslen med det blandede materialet i
GC Capsule Applier.
e. Trykk 2 ganger pa handtaket (Fig. 5). %
f. Fjern fukt fra kaviteten, men UTT@RK IKKE. §
g.Appliser sementen direkte i kaviteten. Unnga \/~ Fig.5
luftbleerer.
Merk:

1) For & justere vinkelen pa spissen sa drei kapslen i GC Applieren.
2)For a fjerne kapslen fra GC Applieren, trykk pa utlgserknappen og
trekk kapslen opp.
.Modellér fyllingen grovt og plassér en matrise hvis dette er mulig og
formalstjenlig.
Etter stivning fiernes matrisen og applisér et lag GC Fuji VARNISH
(blases tort.) eller GC Fuji COAT LC (lyspolymeriseres).
3.FERDIGGJZRING
a. Hurtig metode (én behandlingsseanse)
1. Etter initial avbinding, korriger fyllingens morfologi pa vanlig mate
men UTEN VANNSPRAY!
2.Dekk fyllingen med GC Fuji VARNISH eller GC Fuji COAT LC og
ventica. 15 minutter.
3.Endelig konturering og polering kan na foretas under vannspray.
4. Applisér til slutt GC Fuji VARNISH (terrblas) eller GC Fuji COAT
LC (lyshedes i 10 sek.) eller G-COAT PLUS (lysherdes i 20 sek.).
b. Standard metode
Etter 24 timer korrigeres fyllingens morfologi, konturer og poleres
pa vanlig mate.
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OPPBEVARING
Anbefaling for beste resultat: Oppbevares i romstemperatur 4-25°C.

FARGER

Nr. 21 lysegul
Nr. 22 gulbrun
Nr.22,5 grabrun

Nr. 23 mearkegra
Nr. 23 M merk grabrun
Nr. 26 mgrkebrun

PAKNINGER
1. Sortimentspakning :50 kapsler (5 kapsler av hver av fargene 21 og 26
samt 10 kapsler i hver af fargene 22, 22,5, 23 og 23M).
2.Enkeltpakninger : 50 kapsler i samme farge.
* Gjennomsnittsinnhold pr. kapsel : 0,30g pulver og 0,09mL vaeske.
* Minimum nettovolum av blandet sement, pr. kapsel : 0,12mL.
Tilbeher : GC Capsule Applier : 1 stk i eske.

MERK

1. Hvis materialet kommer i kontakt med oralt blgtvev eller huden: sa fiern
det umiddelbart med en svamp eller bomullspellet fuktet med alkohol.
Skyld etter med vann.

2.Ved kontakt med gynene, skyld godt med vann og oppsok lege.

3. Personlig beskyttelsesutstyr slik som hansker, ansiktsmaskee og
sikkerhetsbriller skal alltid brukes.

Enkelte produkter som de henvises til i denne bruksanvisning (IFU) kan
veere klassifisert som farlige i hht GHS. Derfor, veer alltid oppdatert med
vare sikkerhetsdatablad. De finnes pa http://www.gceurope.com

De kan ogsa levers fra din leverander/depot.

Ugnskede effekter-Rapportering:

Hvis du blir klar over noen form for ugnsket effekt, reaksjon eller lignende
hendelser som oppleves ved bruk av dette produktet, inkludert de som ikke
er oppfert i denne bruksanvisningen, ma du rapportere dem direkte
gjennom det aktuelle overvakingssystemet ved a velge riktig myndighet i
ditt land tilgjengelig gijennom felgende lenke:
https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts_en

sa vel som vart interne arvakenhetssystem: vigilance@gc.dental

P& denne maten vil du bidra til & forbedre sikkerheten til dette produktet.

Sist revidert : 06/2019



Lees voor gebruik zorgvuldi
de gebruikgaanwijzingg.] ¢ ‘
GC Fuji™ II CAPSULE

RADIOPAAK RESTAURATIEF GLASIONOMEERCEMENT IN CAPSULES

Alleen te gebruiken door een gekwalificeerde tandheelkundige in de
vermelde toepassingen.

TOEPASSINGEN

1. Restauraties in het melkgebit.

2. Stompopbouwen.

3.Klasse II, Klasse V en kleine Klasse I restauraties.

CONTRA- INDICATIES

1. Pulpa overkapping.

2.1n enkele zeldzame gevallen kan het product bij bepaalde personen
overgevoeligheid veroorzaken. Indien dergelijke reacties optreden,
gebruik het product dan niet langer en raadpleeg een arts.

GEBRUIKSAANWIJZING

Poeder/vloeistof verhouding (g/g) | 0,30/0,11
Mengtijd (sec.) 10"
Verwerkingstijd (min., sec.) 2'00"
Netto uithardingstijd (min., sec.) | 220"

Test condities: temperatuur (23 +/-1°C),
Relatieve vochtigheid (50 +/-5%)

1.CAPSULE ACTIVATIE EN MENGEN

a. Alvorens te activeren schud de capsule of tik de

Zijkant ervan op een harde ondergrond om het

poeder los te maken (Fig. 1).

. Om de capsule te activeren wordt de knop volledig
ingedrukt totdat het eindvlak gelijk ligt met het huis
van de capsule en houd deze gedurende 2
seconden ingedrukt (Fig. 2).

Opmerking:

1) Zorg ervoor dat de plunjer volledig is ingedrukt !
om de onjuiste mengverhouding van poeder en
vloeistof te voorkomen.

2) De capsule wordt viak voor het mengen
geactiveerd, en onmiddellijk gebruikt.

. Verwijder de capsule direct uit de tang en plaats
hem in een schudmachine en schud 10 seconden \= Fig.3
(+/- 4.000RPM) (Fig. 3).

2. RESTAURATIVE TECHNIEK

. Prepareer het element volgens de gebruikelijke
techniek. Het creéren van uitgebreide mechanische /7
retentie is niet noodzakelijk. <

. Spoel en droog. Gebruik CAVITY CONDITIONER of

DENTIN CONDITIONER om de smeerlaag te

verwijderen. Gebruik calciumhydroxide als

pulpaoverkappingsmateriaal.

Meng het cement. De verwerkingstijd bedraagt 2 minuten vanaf

het begin van mengen bij 23°C (73.4°F). Hogere temperaturen

verkorten de verwerkingstijd.

. Verwijder de capsule onmiddellijk uit de schudmachine en plaats

hem in de GC Capsuletang (Applier).

Haal twee keer de handel over en daarna kan men spuiten (Fig. 4).

Verwijder vocht van de caviteitswanden. Pas op voor uitdrogen.

. Spuit het cement direct in de caviteit. Vermijd het insluiten van
luchtbellen ;

Opmerking :

1) De spuitrichting van de tip kan men wijzigen door de capsule in de
tang te draaien.

2) Druk de knop van de tang in en verwijder de gebruikte capsule met
een opwaartse en draaiende beweging.

. Vorm de contouren van de restauratie, zo nodig door het plaatsen van
een matrix.

. Wanneer het cement is uitgehard, de matrix verwijderen en

GC Fuiji VARNISH (droogblazen) of GC Fuji COAT LC (lichtuithardend)

aanbrengen.

3. AFWERKEN

a. In dezelfde zitting

1. Corrigeer de contour na de initiéle uitharding volgens de standaard
techniek ZONDER WATER te gebruiken.

2. Appliceer GC Fuiji VARNISH of GC Fuji COAT LC en wacht ongeveer 15
minuten.

3. Afwerken en polijsten kan nu voltooid worden onder waterspray.

4. Breng als laatste een laagje aan van GC Fuji VARNISH (droog
blazen) of GC Fuji COAT (10 sec. belichten) of G-COAT PLUS (20
sec. belichten).

b. Standaard methode :

24 uur nadat de restauratie is aangebracht, vindt afwerken en polijsten

plaats onder waterspray. Gebruik een standaard techniek.
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OPSLAG
Aanbevolen voor optimaal resultaat, bewaren bij een temperatuur van 4-25°C
(39-77°F).

KLEUREN
No 21 lichtgeel No23 donkergrijs
No 22  geel/bruin No 23M diepgrijs

No 22,5 grijs/bruin No 26  donkerbruin
VERPAKKINGEN
1. Assortiment-verpakking :

50 capsules (5 stuks van # 21, 26 ; 10 stuks van # 22, 22,5, 23, 23M).
2.Eén-kleur verpakking : 50 capsules

* Inhoud per capsule : 0,30g poeder en 0,11g (0,09mL) vloeistof.

* Minimum netto volume aan gemengd cement per capsule : 0,12mL.
Optie : GC CAPSULE APPLIER (1 stuks).

WAARSCHUWING

1.In geval van contact met het orale slijmvlies of de huid, het gemorste
materiaal onmiddellijk verwijderen met een sponsje of een wattenpellet
gedrenkt in alcohol, daarna spoelen met water.

2.1n geval van contact met de ogen, deze onmiddellijk spoelen met water en
medisch advies inwinnen.

3. Draag altijd persoonlijke beschermingsmiddelen zoals handschoenen,
mondmaskers en beschermbrillen.

Sommige producten waarnaar wordt verwezen in het huidige
veiligheidsinformatieblad kunnen worden geclassificeerd als gevaarlijk
volgens GHS.

Maak u vertrouwd met de veiligheidsinformatiebladen beschikbaar op:
http://www.gceurope.com

Zij kunnen ook worden verkregen bij uw leverancier.

Ongewenste effecten-rapporteren:

Als u zich bewust wordt van enige vorm van ongewenst effect, reactie of
soortgelijke gebeurtenissen bij het gebruik van dit product, inclusief
degene die niet in deze gebruiksaanwijzing worden vermeld, meld deze
dan rechtstreeks via het relevante waarschuwingssysteem, door de juiste
autoriteit van uw land te selecteren toegankelijk via de volgende link:
https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts_en evenals
ons interne waarschuwingssysteem: vigilance@gc.dental.

Op deze manier draagt u bij aan het verbeteren van de veiligheid van dit
product.

Laatste herziening : 06/2019

Lees brugsanvisningen
omhyggeligt igennem far brug.

GC Fuji™ II CAPSULE

RADIOPAKE GLASIONOMER-FYLDNINGSCEMENT | KAPSLER

Udelukkende til benyttelse af tandleeger til de i denne brugsanvisning
beskrevne indikationer.

INDIKATIONER

1. Fyldninger i meelketaender.

2. Opbygninger.

3. Fyldninger i klasse II, klasse V og tildels klasse I.

KONTRAINDIKATIONER

1. Pulpa overkapning.

2.1 sjeeldne tilfeelde kan materialet afstedkomme allergiske reaktioner hos
nogle personer. lagttages allergiske reaktioner anbefales det ikke
yderligere at bruge produktet og en lzege kan evt. opseges.

BRUGSANVISNING

Pulver/Veeske forhold (g/g) 0,30/0,11
Blandingstid (sek.) 10"
Arbejdstid (min., sek.) 2'00"
Netto afbindingstid (min., sek.)| 2'20"

Testbetingelser: Temperatur (23+/-1°C),
Relative fugtighed (50 +/- 5%)

1.CAPSULE ACTIVATION AND MIXING
a. Inden kapslen aktiveres, skal dens side bankes mod
en hard overflade for at lgsne kapslens indhold af
pulver (Fig. 1).
b. Aktivér kapslen ved at presse stemplet ind til det
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Fig. 1

flugter med kapslens kant og hold den i 2 sek. (Fig.2).

Note:

1)Veer sikker pa at stemplet er presset helt ind for at
undga utilstraekkelig blanding af pulver og vaeske

2)Kapslen skal aktiveres umiddelbart inden !

blandingen, og indholdet skal anvendes Fig.2

umiddelbart efter.

c. Kapslen fiernes hurtigt fra applieren og saettes i en
kapselblander og rystes i 10 sekunder (+/-. 4.000
slag/minut) (Fig.3).

2.FYLDNINGSTEKNIK \= Fig.3

(
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a. Praeparer kaviteten pa saedvanlig vis. Mekanisk
retention er ikke n@dvendig.

b. Skyl og terblees, UDTPR IKKE.
CAVITY CONDITIONER eller DENTIN g
CONDITIONER anbefales til at fierne smerelaget.
P& dybe og pulpaneere omrader anbefales at lzegge \/ Fig-4

en afgraenset Ca (OH) 2 bunddaekning.

Bland cementen. Arbejdstiden ved 23°C er 2 minutter,

regnet fra start af blandingen.Hgjere temperatur vil

forkorte arbejdstiden.

Placér kapslen med det blandede materiale i GC Capsule Applier.

Tryk 2 gange pa handtaget (Fig. 4).

Fjern fugt fra kaviteten, men UDT@R IKKE.

Appliceres cementen direkte i kaviteten. Undga luftblaerer.

Bemaerk :

1) For at justere vinklen pa spidsen sa kan kapslen drejes i

GC Applieren.

2) For at fierne kapslen fra GC Applieren, tryk pa udlgserknappen og

traek herefter kapslen opad.

Modeller fyldningen groft og placer en matrice hvis dette skennes

muligt og formalstjenligt.

. Efter afbinding fiernes matricen, og med de samme appliceres et lag af
GC Fuiji VARNISH (blaeses ter.) eller GC Fuji COAT LC
(lyspolymeriseres).

3.FAERDIGGORELSE
a. Hurtig metode (én behandlingsseance)

1. Efter initial afbinding, korrigeres fyldningens morfologi pa szedvanlig
made men UDEN VANDSPRAY!

2. Deek fyldningen med GC Fuji VARNISH eller GC Fuji COAT LC og vent
ica. 15 minutter.

3. Endelig konturering og polering kan nu foretages under vandspray.

4. Applicer til sidst GC Fuiji VARNISH (terblaes) eller GC Fuji COAT
LC (lyshzedes i 10 sek.) eller G-COAT PLUS (lyshzerdes i 20 sek.).

b. Standard metode
Efter 24 timer korrigeres fyldningens morfologi og der kontureres og
poleres pa saedvanlig made.

o
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OPBEVARING
Det anbefales for optimal ydeevne at opbevare produktet ved
stuetemperatur 4-25°C (39-77°F).

FARVER
Nr. 21 lysegul  Nr.23 merkegra
Nr.22  gulbrun  Nr.23 M merk grabrun

Nr.22,5 grabrun Nr.26 merkebrun
PAKNINGER
1. Sortimentspakning :50 kapsler :
(5 kapsler af hver af farverne 21 og 26 samt 10 kapsler i hver af farverne
22,22,5, 23 og 23M).
2. Enkeltpakninger : 50 kapsler i samme farve.
* Gennemsnitsindhold pr. kapsel : 0,30g pulver og 0,09mL vaeske.
* Minimum nettovolumen af den blandede cement, pr. kapsel : 0,12mL.
Tilbehgr : GC Capsule Applier : 1 stk i eske.

BEMARK

1. Safremt materialet kommer i direkte kontakt med blgddele eller hud,
fiernes det hurtigst muligt med en pellet veedet i alkohol. Skyl efter med
vand.

2.Ved kontakt med gjnene, skyld med rigeligt vand og sag leegehjeelp.

3. Personlige veernemidler (PPE) sadsom handsker, mundbind og
beskyttelsesbriller skal altid beeres.

Nogle produkter som er beskrevet i IFU er evt. klassificeret som farlig i hht
GHS.

Lees altid op pa alle arbejdshygiejniske anvisninger som kan findes pa:
http://www.gceurope.com

De kan altid rekvireres hos dit depot.

Utilsigtede bivirkninger:

Hvis du ved brug af produktet oplever nogle ukendte effekter, bivirkninger
eller lign, som ikke er naevnt i instruktionen, bedes du rapportere dem direkte
til Laeegemiddelstyrelsen eller via dette link https://ec.europa.eu/growth/
sectors/medical-devices/contacts_en

Samt til vort interne overvagningssystem: vigilance@gc.dental

Herved hjeelper du med til at forbedre sikkerheden omkring produktet

Sidst revideret : 06/2019
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GC Fuji” I CAPSULE

RONTGENKONTRASTERANDE GLASJONOMERCEMENT FOR
FYLLNINGSMATERIAL | KAPSLAR

Denna produkt skall anvéndas endast av dartill auktoriserad personal, och
endast fér de applikationer som beskrivs i denna bruksanvisning.

ANVANDNINGSOMRADEN

1. Fyliningar i mjélktander.

2.Uppbyggnad av pelare.

3. Fyliningar klass I, V och i begansad omfattning klass I.

KONTRAINDIKATIONER

1. Pulpadverkappning.

2.1 sallsynta fall kan produkten framkalla allergi hos kénsliga personer. Ifall
sadana reaktioner skulle upptrada, avbryt anvandningen av produkten och
remitera till [ékare.

BRUKSANVISNING

Pulver / Vétska relation (g/g) 0,30/0,11
Blandningstid (sek.) 10"
Arbetstid (min., sek.) 2'00"
Stelningstid, netto (min., sek.) |2'20"

Testkonditioner: Temperatur (23 +/-1°C),
Relativ fuktighet (50 +/-5%)

1. AKTIVERING AV KAPSELN OCH BLANDNING
S

i syfte att frigora pulvret ( Fig 1)
. Aktivera kapseln genom att trycka in knappen sa att
den kommer i ett ndra sa jamt lage i férhallande till

o

Fig. 1

kapselkroppen, hall nere i 2 sekunder ( Fig 2)

Notera

1)Kontrollera att kolven &r helt intryckt fér att undvika
felaktiga blandningsférhallanden mellan pulver och
vatska.

2)Kapseln skall aktiveras direkt fore tillblandningen

a. Skaka kapseln eller knacka den mot bordskivan
S
éié

Fig.2

och anvéndas omedelbart.
c. Satt omedelbart kapseln i blandningsapparaten ( eller
amalgamblandare ). Blanda under 10 sekunder (+/-
4,000 RPM) ( Fig 3)

(
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2.FYLLNINGSTEKNIK N Fig. 3
a. Preparera kaviteten pa vanligt satt. Underskar ar
onddiga.
b. Rengdr kaviteten med vatten och blas torrt, UNDVIK
DEHYDRERING. CAVITY CONDITIONER eller A0

DENTIN CONDITIONER rekommenderas fér

borttagning av “smear layer” . Fig. 4

Om pulpadverkappning &ar nédvandig kan ett
kalciumhydroxidhaltigt preparat anvandas for att
skydda pulpan.
Blanda cementet. Arbetstiden ar 2 min. fran borjan
av tillblandningen vid 23°C. Hégre temperatur
forkortar arbetstiden.
. Avlagsna omedelbart den blandade kapseln och sétt
den i en GC Capsule Applier.
e. Gor tva frammatningar av pistolens kolv. Inserera sedan (Fig. 4).
Avlagsna fukt pa kavitetsvaggarna UNDVIK DEHYDRERING.
Applicera blandningen direkt i kaviteten sa att luftblasor undvikas.
Observera :
1) For att justera riktningen pa spetsen, hall appliceringspistolen med
kapseln mot Dig och vrid kapselkroppen.
2) Tryck pa frigérningsknappen for att avidgsna en anvand kapsel. Vrid
kapseln och dra den uppat.
. Forma den preliminara konturen och tdck med en matris om sa behdvs.
i. Nar cementet hardnat avidgsnas matrisen och fyliningens yta tacks
omedelbart med GC Fuiji VARNISH (blases torrt) eller
GC Fuji COAT LC (ljushardas).
3.FINISHERING
a. Snabbmetoden (klart vid férsta besoket)
1. Efter den initiala stelningen korrigeras formen pa vanligt satt UTAN
VATTENBEGJUTNING.
2. Tack fyliningen med GC Fuiji VARNISH eller GC Fuji COAT LC och
vénta i cirka 15 minuter.
3. Darefter slutputsas fyllningen under vattenbegjutning pa vanligt satt.
4. Applicera ett avslutande skikt GC Fuji VARNISH (torrblastras) eller
GC Fuiji COAT LC (ljushardas under 10 sek.) eller G-COAT PLUS
(ljushérdas under 20 sek.).
b. Standardmetoden.
Justera och polera fyllningen pa vanligt satt under vattenbegjutning
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efter 24 timmar.
FORVARING
Rekommendation for basta resultat: Férvara i rumstemperatur (4-25°C).
FARG.
Nr 21 Pale yellow Nr 23 Dark grey
Nr22  Yellow brown Nr23M Deep grey
Nr22,5 GrayBrown Nr26  Deep brown

FORPACKNINGAR
1. Férpackning med 50 kapslar i sorterade farger :
(5 st av vardera nr 21, 26, 10 st av vardera nr 22, 22,5,23, 23M).
2. Férpackning med 50 kapslar av samma farg.
* Varje kapsel innehaller i genomsnitt : 0,30g pulver och 0,11g (0,09mL)
vétska.
* Varje kapsel ger minst 0,12 mL fardigblandat cement.
Tillbehor : GC Capsule Applier (1 st).

NOTERA

1. Ifall materialet kommer i direkt kontakt med mjukvavnad eller hud,
avlagsna det genast med en pellet drénkt i alkohol. Spola med vatten.

2.Vid kontakt med 6gonen, spola med vatten och remittera till Iékare.

3. Anvand alltid handskar, munskydd och skyddsglaségon eller annan
personlig skyddsutrustning.

Vissa produkter som hénvisas till i nuvarande Bruksanvisning kan anses
som farliga i enlighet med GHS. Darmed, hall er alltid uppdaterade med
vara aktuella Sakerhetsdatablad. Dessa finner ni pa;
http://www.gceurope.com

Dessa kan ocksa erhallas fran din leverantor.

Rapportering av odnskade effekter:

Om du upptacker nagon form av odnskade effekter, reaktioner eller
liknande

handelser som upplevs efter anvandning av denna produkt, inklusive de
som inte ar upptagna i denna bruksanvisning, rapportera dem direkt
genom det relevanta vaksamhetssystemet genom att vélja landets
behdriga myndighet, finns tillgangligt via denna lank:
https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts_en

savél som vart interna vaksamhetssystem: vigilance@gc.dental

Pa detta satt bidrar du till att forbattra sakerheten fér denna produkt.

Reviderad senast : 06/2019

Antes de utilizar, leia cuidadosamente as
instrugdes de utilizagéo.

GC Fuji™ II CAPSULE

CIMENTO DE IONOMERO DE VIDRO RADIOPACO PARA
RESTAURAGAO EM CAPSULAS

A ser utilizado apenas por um profissional dentario para as indicagdes
recomendadas.

INDICAGOES RECOMENDADAS

1. Restaurag&o de dentes deciduos.

2. Reconstruggo do falso coto.

3. Restauragao de cavidades de classe II, V e de classe I limitadas.

CONTRA-INDICAGOES

1. Protecgao pulpar.

2. Em casos raros, o produto pode provocar reacgdes de sensibilidade em
algumas pessoas. Caso observe alguma reacgao desse género,
interrompa o uso do produto e refira o doente a um médico.

INSTRUGOES DE UTILIZAGAO
Proporgao po/liquido (g/g) 0,30/0,11
Tempo de mistura (min., seg.) 10"
Tempo de trabalho (min., seg.) (a 23°C)
(desde o inicio da mistura)

Tempo liquido de endurecimento (min., seg.)

Condigdes de teste: Temperatura (23 +1-1°C),
Humidade relativa (50 +-5%)

200"
2'20"

1. ACTIVAGAO DA CAPSULA E MISTURA
a. Antes de activar, agite a capsula ou bata com o lado
desta numa superficie dura, para soltar o p6 (Fig. 1).
. Para activar a capsula, empurre o émbolo até este
ficar nivelado com o corpo principal e mantenha-o

$
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Fig. 1

pressionado por 2 segundos (Fig.2).

Nota:

1) Certifique-se de que o émbolo esteja totalmente
pressionado para evitar a mistura errada de p6 e
liquido.

2) A capsula deve ser activada imediatamente antes

&
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Fig. 2

da mistura e usada imediatamente.
Coloque-o imediatamente em um misturador (ou um
amalgamador) e misture por 10 segundos (+/- 4.000
RPM) (Fig.3).
. TECNICA DE RESTAURAGAO
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Fig. 3

a. Prepare o dente segundo as técnicas padronizadas.
N&o é necessaria retengdo mecéanica extensa.

. Lave e seque, mas NAO SEQUE
COMPLETAMENTE. Recomenda-se a utilizagdo do
CONDICIONADOR CAVITARIO GC ou o
CONDICIONADOR DA DENTINA GC para remover

o

N\ Fig.4

a smear layer. Para a protecgao pulpar, use
hidréxido de calcio.

. Misture o cimento. O tempo de trabalho é de 2
minutos desde o inicio da mistura a 23°C (73,4°F).
Temperaturas mais altas encurtam o tempo de trabalho.

. Retire imediatamente a capsula misturada do
misturador e carregue-a no Aplicador de Capsula GC.

.Dé dois cliques para ferrar/preparar a capsula e depois a seringa (Fig. 4).
Elimine a humidade da superficie, mas NAO SEQUE
COMPLETAMENTE.

. Aplique o cimento directamente na cavidade preparada. Evite a
formag&o de bolhas de ar.

Nota:

1) Para ajustar a direcgao do bocal, segure no aplicador com a capsula
voltada para si e rode o corpo da capsula.

2) Para remover a capsula usada, prima o botdo de libertagdo do
aplicador. Rode a capsula e puxe para cima.

. Esculpa o contorno preliminar e cubra com uma matriz se necessario.

. Depois de prender, remova a matriz e aplique imediatamente verniz
GC Fuji VARNISH (secar com ar) ou revestimento GC Fuji COAT LC
(fotopolimerizar).

. ACABAMENTO
a. Tratamento numa s6 consulta

1. Ap6s presa inicial, corrija o contorno SEM UTILIZAR SPRAY DE
AGUA, conforme as técnicas padronizadas.

2. Aplique verniz GC Fuiji VARNISH ou revestimento GC Fuji COAT LC
e aguarde cerca de 15 minutos.

3. Pode agora proceder ao acabamento final e polimento com spray de
agua.

4. Aplicar la capa final de GC Fuji VARNISH (soplar en seco) o GC Fuji
COAT LC (fotocurar durante 10 s.) o G-COAT PLUS (fotocurar
durante 20 s.)

b. Técnica padronizada

24 horas ap6s a aplicagéo, proceda ao acabamento e polimento da

restauragéo com spray de agua, conforme as técnicas padronizadas.
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ARMAZENAMENTO
Para um desempenho ideal, é recomendado armazenarem
temperatura de 4-25°C (39,2-77,0°F).

TONALIDADE

No. 21 amarelo palido No. 23 cinzento escuro
No. 22 amarelo acastanhado No. 23M cinzento profundo
No. 22.5 cinzento acastanhado No. 26 castanho profundo

EMBALAGENS
1. Embalagem variada 50 capsulas
(5un. No. 21, 26, 10 un. No. 22, 22.5, 23, 23M).
2.Embalagem de uma cor: 50 capsulas
* Contetido médio por capsula: 0,30g de p6 e 0,11g (0,09mL) de liquido.
* Volume liquido minimo de cimento misturado por capsula: 0,12mL.
Opgéo: Aplicador de Capsula GC (1 unidade).

CUIDADO

1.Em caso de contacto com o tecido oral ou pele, retire imediatamente
com uma esponja ou algoddo embebido em alcool. Lave com agua.

2.Em caso de contacto com os olhos, lave imediatamente com agua e
consulte um médico.

3. Equipamentos de protegao individual (EPI) tais como luvas, mascaras e
6culos de seguranga devem ser sempre utilizados.

Alguns produtos referenciados nas presentes instrugdes de utilizagao
podem ser classificados como perigosos de acordo com a GHS.
Sempre familiarize-se com as fichas de informag&o de seguranca
disponiveis em: http://www.gceurope.com

Estas também podem ser obtidas através do seu distribuidor.

Relatdrio de efeitos indesejados:

Se vocé tomar conhecimento de qualquer tipo de efeito indesejado,
reagdo ou situagdes semelhantes experimentados pelo uso deste
produto, incluindo aqueles nao listados nesta instrugdo para uso, por
favor comunique-os diretamente através do sistema de vigilancia
correspondente, selecionando a autoridade apropriada de seu pais.
acessivel através do seguinte link:
https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts_en
bem como ao nosso sistema interno de vigilancia: vigilance@gc.dental
Desta forma, vocé contribuird para melhorar a seguranga deste
produto.

Ultima revis&o : 06/2019

‘ Mpiv a1ré TNV £QapHoyr, TTApOaKAAOUHE ‘
dlaBAaTeE TTPOTEXTIKG TIG 0BNYiEg XPrioNG.
GC Fuji” II CAPSULE

AKTINOZKIEPH YAAOIONOMEPHS KONIA AMIOKATASTASHS SE
KAYOYAEZ

AiatiBeTan yévo yia odovTIaTPIKA XPHoN Kal Yia TIG TIPOTEIVOUEVEG EVOEIEEIG.

MPOTEINOMENEZ ENAEIZEIZ

1. ATTOKaTAOTAG VEOYIAWY DOVTILWV.

2. AvacuaTaon JUAnG pe dgova.

3. AmrokataoTdoelg kolhotATwy IINng, Vng kai mepiopiopévng éktaong Ing
opadag.

ANTENAEIZEIZ

1. KdAuyn tmoA@ou.

2. Z€ OTIAVIEG TIEPITITWOEIG TO TTPOIOV EVOEXETAI VO TIPOKAAEDEI EUIoBNTia o€
OPICHEVD ATOWA. Z€ TIEPITITWAN TETOIOU €IBOUG AVTISPATEWY,
SIAKOWTE TN X0 TOU TTPOIOVTOG Kal avadnTEIOTE I0TPIK GUUBOUAN.

OAHTIEZ XPHZHZ

Avaloyia okévng/uypou (g/g) 0,30/0,11
Xpdvog avdapigng (AeTrTd, deut.) 10"
Xpovog emegepyaaiag (AeTTd, Seut.) (0Toug 23°C)

(aTmé TV évapgn Tng avapigng) 200"
KaBapog xpovog oTepeotroinong (ATrTd, deut.) 2'20"

ZuvBrikeg dokiprig : Oeppokpacia (23 +/-1°C),
ZxeTIkr uypacia (50 +/-5%)
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1. ENEPFOMOIHZH KAAYMMATON KAl MEITMATOTMOIHEH Q\
a) Mpiv attd TNV EVEPYOTTOINGN, AVOKIVAOTE TNV KAWOUA i
BGATE TNV TTAEUPA TNG OE OKANPN ETTIPAVEIR VIO VO
XOAapWOETE T okovn (EIK. 1). -
B) MNa va evepyoTTOIROETE TNV KAWOUAQ, OTTPWETE TO \
£UBOAO PEXPI VO GUNTTIEOTET TIAPWG HE TO KUPIWG CWHA
KOl KPATAOTE TO VIO 2 SeuTEPOAETTTA (EIK. 2).
Znueiwon:
1) BeBaiwBeite 6T 10 EUBOAO TTECETAN TIAFPWG VIO VO
aTroQUYETE TV AavBaopévn avaAoyia avapeigng okovng }
Kai UVPOU- Eik.2
2) H kdyouAa Ba TIPETTEN VO EVEPYOTTOIETAI APETWG TTPIV
Ot TNV AVAWEIEN KAl Va XPNOIHOTIOINBE! aPEoW.
c) TotroBeTAOTE TO apéowg o€ éva pikep (1) éva pigep) Kai
avapeigTe yia 10 deutepOAetTTa (+- 4,000 RPM) (EIk. 3)
2. TEXNIKH AMTOKATAZTAZHZ NS

A. MpaypaToTToIaTE TNV TTAPACKEUR TOU SOVTIOU HE TIG
OUVNBIOPEVEG TEXVIKEG. AEV OTTQITEITAI EKTETAPEVN
UNXavIKr ouykpaTnaon.

. ZeTAUVETE Kal aTeYVWOTE AAAG MHN AGYAATQONETE

TNV 0dOVTIKA ETTIPAVEIQ. ZUGTAVETAI N XPHON TOU

TrapdyovTa S1aBPoxIG 0SOVTIKWY KOIAOTATWY Ex. 4

CAVITY CONDITIONER 1 Tou Trapdyovia -

Siappoxrig g odovrivig DENTIN CONDITIONER yia

TNV OTTOAKPUVOT TNG JWVNG EETUATWV.

[a TV kdAuywn Tou TTOAQOU XPNOIMOTIOINOTE

udpoteidio Tou aoBeoTiou.

I Avapi€re TV kovia. O xpdvog eTregepyaaiag ival 2 AeTrTd oo Ty évapgn
NG avdapigng otoug 23°C (73,4°F). Ze uynAoTEPES BEpOKPaTiES
ATTQITETAI HIKPOTEPOG XPOVOG ETTEEEPYATIOG.

3. AQaIpéaTe QPECWG TNV AVOPEUIYHEVN KAWOUAQ aTTd T OUOKEUN
avApeIgnNG kal TOTTOBETOTE TV 0TO THOTOAI EQapHoynG kdywouAag Tng GC.

€. MiéoTe pe SUO KAIK yia TNV TTARPWON TNG KAWOUAAG KOl 0T CUVEXEID TNG
oUpiyyag (Eik. 4).

oT. AQIPEOTE TNV ETIPAVEINKT Uypaoia aAAd MHN AGYAATQNETE Tig
OOOVTIKEG ETTIPAVEIEG.

. QBroTE TNV Kovia aTTEUBEIag EVTOG TNG TTAPAOKEUACTHEVNG KOIAGTNTAG.
ATro@UyeTe TO OXNUATIONS QUCOAIBWY aépa.

Znueiwon:

1) Na va puBpiceTe TNV KATEUBUVOT TOU AKPOPUGIOU, KPATAOTE TO THOTOAI
£QAPHOYNAG HE TNV KAWOUA TIPOG TO HEPOG 0TS KAl OTPEYTE TO
KATAAANAQ TO KUPiWG OWHA TNG KAWOUAAG.

2) Mo va a@aIpECETE TN XPNOIPOTIOINUEVN KAWOUAQ, TTIECTE TO KOUMTTH
atreAeuBépwaong Tou TMOTOAIOU eQappoyig. MepioTpéyTe TNV KAWoUAa
Kal TPABASTE TTPOG Ta TIAVW.

n. ZXNUATIOTE TO BACIKO TTEPIYPAPMA TNG ATTOKATACTACNG
XPNOIPOTIOIWVTOG JIaXWPIOTIKA TaIvia.

6. ApoU To UAIKO aTEPEOTIOINBEI, APaIPEDTE TN BrKN KOl EPAPUOTTE
apéowg To Bepviki GC Fuji VARNISH (puori&te va oTeyvwoel) fj Tov
TrapdyovTa emmkdAuywng GC Fuji COAT LC (@wTOTTOAUPEPIOTE).

3. AEIANZH
a. OAokAfpwon ot pia eTriokeyn
. MeTd amd Tnv apxIkr oTepeoTroinan, SlopBwaTe To Tepiypappa XQPIZ
YEKAZMO NEPOY XpnOIUOTIOIWVTAG TIG OUVNBITUEVEG TEXVIKEG.
. EpapuoéaTe 1o Bepviki GC Fuji VARNISH 1 Tov rapdyovTa emmkdAupng
GC Fuji COAT LC kai TrepIpéveTe yia 15 AeTTTd Trepitrou.
. Twpa PTTopeiTe va TrpoReite oTnV opioTIKn Agiavan Kal oTiABwaon Pe
WEKATHO vepoU.
. TomoBeTAOTE TEAIKO OTPWUA Tou BepviKiol GC Fuji VARNISH (uorigre
va aTeyvwael) rj Tou GC Fuiji COAT LC (pwTomroAupepioTe yia 10 sec.)
1 Tou G-COAT PLUS (pwrtotroAupepioTe yia 20 sec.).
B. Tummikn péBodog
24 Wpeg PETA aTTO TNV TOTTOBETNON, TIPOPEiTE 0TN Agiavan Kal aTIABwaon
TNG ATTOKATACTAONG HE WEKATHO VEPOU XPNOIKOTIOIVTAG TIG
OUVNBIOEVEG TEXVIKEG.

IS

®YAAZH
TMa 1davikA atrédo0on Twv TIPOIGVTWY CUCTAVETAI N GUAAEN ot Beppokpacia
4-25°C (39,2-77,0°F).

AMOXPQZEIZ

Ap. 21 amado kiTpivo
Ap. 22 uTtoKiTpIVO Ka@E
Ap. 22.5 ykpI-kopE

Ap. 23 okoUpo YKpI
Ap. 23M Babl ykp!
Ap. 26 BabU kaPE

ZYZKEYAZIEZ
1. ZeT ouokeuaaoiog
50 kdyouheg (5 Tux. Ap. 21, 26, 10 Tpx. Ap. 22, 22.5, 23, 23M).
2. Zuokeuaoia povrg amoxpwong : 50 kayouheg
* Méoo Trepiexdpevo kKawouAag : 0,30g okoévn kai 0,11g (0,09mL) uypo.
* EAdX10TOG KaBapog GYKOG avapeplypévng Koviag avd kdywouAa : 0,12mL.
MpoaipeTikd : MoToA epappoynig kdyouhag GC (1 TepdxIo).

NPOXOXH

1. Ze TePITITWON €TTAPAG TOU UAIKOU HE Toug HaABakoug 10ToUg 1 To déppa,
aQaIPEDTE apéowg We pia yada A BapBAKI EUTIOTIOUEVO HE OIVOTIVEUNA.
ZeTAUVETE PE APBovVo veEPO.

2. Z& TEPITITWONG ETTAPRG TOU UAIKOU g TOUG 0@BaAPOUG, SETTAUVETE apéTwg
HE vepO Kal avadnTeioTe 10TPIKA OUPBOUAN.

3. O poowTTIKOG e§0TTAIoNOG aopaAeiag (MEA) 6TTwg ydvTia, pdoka Kol
TIPOOTATEUTIKA YUOAIG TTPETTEI TIAVTA VO XPNOIHOTIOIEITal.

Kdroia amé ta mpoidvra TTou avagépovtal oTig Trapouoeg Odnyieg Xpriong
uTropei va TagivounBouv wg eTmikiviuva oUugwva e 1o GHS.

E¢oikeiwBeite TTAvTa Pe TIG 0dnyieg aopaleiag Tou diatiBevTal aTn dielBuvon:
http://www.gceurope.com

ETriong ptropeite va Tig TTapaAdBeTe atmd Tov TTpounBeuTr 0ag.

VOQOPG YIo AVETTIBUUNTEG EVEPYEIEG:

Av gvnpepwBeite yia oTroI08MTTOTE AVETIOUUNTN EVEPYEID, avTidpaon i
TTapéola yeyovoTa atré Tn Xxprion Tou TTPoIdVTOG, CUNTTEPIAAUBAVOUEVWY Kal
60wV dev avaPépovTal aTIG TTapoUaeg odnyieg Xprong, TTaPaKaAoUUE
SnNAWOTE TIg apéowg oTo 1BIKO oUaTNA ETIAEyOVTag TNV KAt@AANAN apxn NG
XWPAG 0ag TTou PTTOpEiTE va Bpeite péoa amd Tnv akéoudn dieubuvon:
https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts_en kaBwg kai
0T0 EOWTEPIKG oUTTNA agaAeiag TG eTaipeiag: vigilance@gc.dental Me Tov
TPOTIO AUTO oUVTEAETE OTNV BEATIWGN TG aoPAAEIag Xprong autol Tou
TIPOIOVTOG.

TeAeutaia avabewpnon kelpévou : 06/2019

Lue ohjeet huolellisesti ennen
Kayttoa.

GC Fuji” I CAPSULE

RADIO-OPAAKKI LASI-IONOMEERITAY TEMATERIAALI
KAPSELEISSA

Ainoastaan hammashuollon ammattilaisten kayttéén suositelluissa
kéyttéindikaatioissa.

SUOSITELLUT KAYTTOINDIKAATIOT

1. Maitohampaiden paikkaaminen

2. Pilarin rakentaminen

3. Luokan Il ja V kaviteettien taytteet ja rajoitetusti luokan | kaviteettien
taytteet

KONTRAINDIKAATIOT

1. Pulpan kattaminen

2. Joissakin harvinaisissa tapauksissa tuote saattaa aiheuttaa potilaille
herkkyysoireita. Jos téllaisia oireita esiintyy, tuotteen kaytté on
lopetettava ja potilas on ohjattava la&karin vastaanotolle.

KAYTTOOHJEET

Jauheen ja nesteen suhde (g/g) 0,30/0,11
Sekoitusaika (s) 10”
Ty6skentelyaika (min., s) 2'00"
Kovettumisaika (netto) (min., s) 2'20”

Testiolosuhteet: Lampdtila (23 +/- 1°C),
suhteellinen kosteus (50 +- 5 %)

)

1. KAPSELIN AKTIVOIMINEN JA SEKOITTAMINEN
a)Ravista kapselia tai naputtele sité kovaa pintaa

vasten ennen kapselin aktivoimista, jotta jauhe .

irtoaa (Kuva 1). \ Ei. 1

b) Tyénna mantaéa kapselin aktivoimiseksi, kunnes

manta on rungon tasolla (Kuva 2).

c) Aseta kapseli valittomasti metalliseen GC
Capsule Applier -viejéan ja paina kerran vivusta
(Kuva 3). Kapseli on nyt aktivoitu. 1
Huom. Kapseli on aktivoitava juuri ennen Eik. 2

sekoittamista ja kaytettava heti.
d)Aseta kapseli valittémasti kapselinsekoittajaan
ja sekoita 10 sekuntia (+ 4000 rpm) (Kuva 4).

2. TYOSKENTELYTEKNIIKKA )
a) Preparoi hammas tavanomaisin menetelmin.
Voimakas mekaaninen retentio ei ole tarpeen. Ei.3
b)Pese ja kuivaa, mutta ALA KUIVATA LIIKAA.
Smear layerin poistamiseen on suositeltavaa \\\

kayttaad CAVITY CONDITIONER- tai

DENTIN CONDITIONER —esikasittelyainetta.
Kayta kalsiumhydroksidia pulpan pinnan
peittamiseen.

7

Eik. 4

c) Sekoita sementti. Tydskentelyaikaa
on 23°C:een lampétilassa 2 minuuttia
sekoittamisen aloittamisesta. Korkeammat
lampétilat lyhentavat tyéskentelyaikaa. 7
d)Poista sekoitettu kapseli vélittdmésti Y Exs

sekoittajasta ja aseta se GC Capsule Applier
-viejaan
e)Poista ilma painamalla kaksi kertaa (Kuva 5).
f) Poista kosteus hampaan pinnalta, mutta ALA KUIVATA LIIKAA.
g)Annostele sementti preparoidulle pinnalle. Valta ilmakuplien
syntymista.
Huom.
1) Kohdistaaksesi suuaukon tarkasti voit pidellé pistoolia kapseli
itseesi pain ja kdantaa kapselin runkoa.
2)Kaytetty kapseli poistetaan painamalla pistoolissa olevaa
vapautuspainiketta. Kierra kapselia ja tyénna yléspain.
h)Muotoile téyte, kayta tarpeen vaatiessa matriisia.
i) Kun materiaali on kovettunut, poista matriisi ja levita heti GC Fuiji
VARNISH (kuivaa ilmalla) tai GC Fuji COAT LC (valokoveta).
.VIIMEISTELY
a) Yhden vastaanottokédynnin hoito
1. Kun materiaali on jonkin verran kovettunut, viimeistele tayte
ILMAN VESISUIHKUA tavanomaisia menetelmia kayttaen.
2.Levita GC Fuji VARNISH tai GC Fuji COAT LC ja odota noin 15
minuuttia.
3. Voit nyt suorittaa lopullisen viimeistelyn ja kiillotuksen vesisuihkua
kayttaen
4. Levita viimeinen kerros GC Fuji VARNISH- (kuivaa ilmalla) tai
GC Fuji COAT LC -pinnoitetta (valokoveta 10 sekunnin ajan) tai
G-COAT PLUS -pinnoitetta (valokoveta 20 sekunnin ajan).
b) Vakiomenetelma
Viimeistele ja kiillota tdyte 24 tunnin kuluttua vesisuihkua ja
tavanomaisia menetelmia kayttaen.

w

SAILYTYS
Kayttévarmuuden takaamiseksi suosittelemme sailytysta
huoneenldmmossa (4—25°C).

SAVYT

No. 21 pale yellow
No. 22 yellow brown
No. 22.5 grey brown

No. 23 dark grey
No. 23M deep grey
No. 26 deep brown

PAKKAUS
1. Yhdistelmépakkaus
50 kapselia (5 kpl vareja 21 ja 26; 10 kpl véreja 22, 22.5, 23 ja 23M).
2.Yhden varin pakkaus: 50 kapselia
* Keskimaarainen sisalté kapselia kohti: 0,3 g jauhetta ja 0,11 g
(0,09 ml) nestetta.
* Vahimmaistilavuus sekoitettua sementtia kapselia kohti
(netto): 0,12 ml.
Lisavaruste: GC Capsule Applier (1 kpl)

VAROITUKSET

1. Jos tuotetta paasee suun alueen kudoksille tai iholle, poista se
valittémasti alkoholiin kastetulla pumpulitupolla tai sienelld. Huuhdo
vedella.

2.Jos tuotetta paasee silmiin, huuhtele valittémasti vedella ja hakeudu
laakarin hoitoon.
Jotkin tasséa kayttdohjeessa mainitut tuotteet saatetaan GHS-
jarjestelméassa luokitella vaarallisiksi.

3.Kayta aina henkilokohtaista suojavarustusta, kuten suojahansikkaita,
kasvosuojaa ja suojalaseja

Jotkin tassa kayttoohjeessa mainitut tuotteet saatetaan
GHS-jarjestelméssa luokitella vaarallisiksi. Tutustu aina
kayttoturvallisuustiedotteisiin osoitteessa:
http://www.gceurope.com.

Kayttéturvallisuustiedotteet ovat saatavilla myds jalleenmyyjilta.

Epaillyista haittavaikutuksista ilmoittaminen:

Jos saat tietda, ettd tdman tuotteen kayton yhteydesséa on esiintynyt
ei-toivottuja vaikutuksia tai reaktioita tai vastaavia tapahtumia, myos
sellaisia, joita ei tdssa ohjeessa ole lueteltu, iimoita niistd oman
asuinmaasi viranomaiselle kansallisen ilmoitusjarjestelméan kautta
(ks. linkki)
https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts_en
seka sisaiseen ilmoitusjarjestelmadmme osoitteeseen
vigilance@gc.dental

Nain autat meitd parantamaan tdmaén tuotteen turvallisuutta.

Viimeisin paivitys: 06/2019
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the instructions for use.
GC Fuji  CAPSULE

RADIOPAQUE GLASS IONOMER RESTORATIVE CEMENT IN
CAPSULES

For use only by a dental professional in the recommended indications.

RECOMMENDED INDICATIONS

1. Restoration of primary teeth.

2. Core build-up.

3 Restorations of Class I, V and limited Class I cavities.

CONTRAINDICATIONS

1. Pulp capping.

2.In rare cases the product may cause sensitivity in some people. If any
such reactions are experienced, discontinue the use of the product and
refer to a physician.

DIRECTIONS FOR USE

Powder / Liquid Ratio (g/g) 0.30/0.11
Mixing Time (sec.) 10"
Working time (min., sec.) (at 23°C)

(from start of mixing) 2'00"

Net Setting Time (min., sec.) 220"

Test conditions : Temperature (23 +-1°C),
Relative humidity (50 +-5%)

1. CAPSULE ACTIVATION AND MIXING

o

Before activating, shake the capsule or tap on a Q\
hard surface to loosen the powder (Fig. 1).

To activate the capsule push plunger until it is flush
with the main body (Fig. 2). .
. Immediately place the capsule into a metal NS Fig. 1

=

o

GC Capsule Applier and click the lever once (Fig. 3).
The capsule is now activated.
Note :
The capsule should be activated just before mixing
and used immediately. 1

. Immediately set the capsule into the mixer and mix Fig. 2

a

for 10 seconds (+/- 4,000 RPM) (Fig. 4).
.RESTORATIVE TECHNIQUE
. Prepare tooth using standard techniques. Extensive
mechanical retention is not necessary. >
Wash and dry but DO NOT DESICCATE. Y
GC CAVITY CONDITIONER or GC DENTIN Fig.3

N
o

I3

CONDITIONER is recommended to remove the
smear layer. For pulp capping use calcium \\
hydroxide. N

. Mix the cement. Working time is 2 minutes from the
start of mixing at 23°C (73.4°F). Higher temperatures O )
will shorten working time. \= Fig- 4

o

a

Immediately remove the mixed capsule from the
mixer and load it into the GC Capsule Applier.
Make two clicks to prime the capsule then syringe
(Fig. 5). V7
Remove surface moisture, but DO NOT DESICCATE.
. Extrude cement directly into preparation. Avoid air \

@

Q ™

Fig. 5

bubbles
Note :
1) To adjust the direction of the nozzle, hold the applier with the
capsule towards you and turn the capsule body.
2) To remove the used capsule, push the applier release button. Twist
the capsule and pull upwards.
Form the preliminary contour and cover with a matrix if required.
. Once set, remove the matrix and immediately apply GC Fuiji VARNISH
(blow dry) or GC Fuji COAT LC (light cure).
3.FINISHING
a. One visit treatment
1. After initial set, correct the contour WITHOUT WATER SPRAY using
standard techniques.
2. Apply GC Fuji VARNISH or GC Fuji COAT LC and wait for about 15
minutes.
3. Final finishing and polishing under water spray can now be carried out.
4. Apply a final coat of GC Fuji VARNISH (blow dry) or GC Fuji COAT
LC (light cure for 10 sec.) or G-COAT PLUS (light cure for 20 sec.)
b. Standard method
24 hours after placement finish and polish the restoration under water
spray using standard techniques.

-

STORAGE
Store at temperature of 4-25°C (39.2-77.0°F).
(Shelf life : 2 years from date of manufacture).

SHADE

No. 21 pale yellow
No. 22 yellow brown
No. 22.5 grey brown
No. 23 dark grey
No. 23M deep grey
No. 26 deep brown

PACKAGES
1. Assortment package

50 capsules (5 pcs. No. 21, 26, 10 pcs. No. 22, 22.5, 23, 23M).
2.Single shade package : 50 capsules

* Average contents per capsule : 0.30g powder and 0.11g (0.09mL) liquid.

* Minimum net volume of mixed cement per capsule : 0.12mL.

Option : GC Capsule Applier (1 piece).

CAUTION

1.In case of contact with oral tissue or skin, remove immediately with a
sponge or cotton soaked in alcohol. Flush with water.

2.In case of contact with eyes, flush immediately with water and seek
medical attention.

Last revised : 03/2014

C €ooss
¥ 4 'GCII of

MANUFACTURED by

GC CORPORATION
76-1 Hasunuma-cho, Itabashi-ku, Tokyo 174-8585, Japan

DISTRIBUTED by

EU : GC EUROPE N.V.
Researchpark Haasrode-Leuven 1240, Interleuvenlaan 33,
B-3001 Leuven, Belgium TEL: +32 16 74 10 00

PRINTED IN BELGIUM

Mpean ynotpeba, BHUMATENHO
npoyeTeTe NHCTPYKLMUTE 3a ynoTpeba.

GC Fuji . CAPSULE

PEHTFEHOKOHTPACTEH IMIAC-MOHOMEPEH Bb3CTAHOBUTENEH
UMMEHT B KANCYNu

3a ynmpeSa CaMO OT CTOMAToro3n 3a npenopbyaHnTe MHAnKauun.

MPENOPBYUTENTHU MHOUKALUN

1. BbacTaHoBSABaHe Ha MneyHn 3u6u.

2. VisrpaxkgaHe Ha mbHYeTa.

3. BbacraHoBsiBaHe Ha knacose II, V u manku knac I kaButetu.

KOHTPAMHOMKALIMA

1.TMokpueaHe Ha nynnarta.

2.B pepku criyyau, NpoayKTbT MOXe Aa NPean3BrKa CBPbX4yBCTBUTENTHOCT
npw Hsikoun xopa. Mpu TakvBa peakuuu, npekpareTe ynotpebara Ha
npoayKTa 1 NoTbpceTe nekapcka NoMoLL,.

HACOKHW 3A YNIOTPEBA

CboTHoLLeHKe npax/TeqHocT (g/g) 0,30/0,11
Bpewme 3a cMecBaHe (MUH., Cek.) 10"
Bpeme 3a paboTa (MuH., cek.) 200"
O6Lwo Bpeme 3a cMecBaHe (MUH., CeK.) 2'20"

Tecrosw ycnosws : Temneparypa (23+-1°C),
OTHocuTenHa BraxHoCT (50+-5%)

1. AKTUBUPAHE HA KAMCYJIATA U CMECBAHE

a. MNpeau akTMBMpaHeTo, paskraTeTe Karncynarta unm s
rnoyykaiite BbpXy TBbpAa MOBLPXHOCT 3a Aa ce
paspexasu npaxa (dwur. 1).

6. 3a fja aKTMBMpaTE Kancynara, HaTvicHeTe GyTanoTo,
[l0KaTo NOTLHE B TANOTO Ha kancynara (dur. 2). &

Z

Pur.1

B. HesabaBHo nocraseTe kancynara B MeTanHus

GC Capsule Applier v WwpakHeTe nocta BeAHBbX
(Pur. 3). Kancynara Beye e akTuBupaHa.
3abenexka:

Kancynata Tpsi6Ba [ja ce akTUBMpa TOYHO Npeawn !

CMeCBaHeTOo U Aa ce nsnonssa HesabaBHO. our2

Bl

HesabaBHo vn3Bagete Kancynata n a1 noctaseTe B

MuKcep 1 pa3bbpkanTe B npofgbimkeHne Ha 10 cek.
(+/-4000 06./MuUH.) (Dur. 4).
2. TEXHVKA HA Bb3CTAHOBABAHE
Mpenapupaiite 3b6a, N3non3eankv cTaHaapTHA <L G,
TexHUKU. PaslupeHa MexaHuiHa peTeHLns He e our3

o

Heobxoguma.

o

Mpomwiite 1 noacywete, Ho HE MPECYLIABAWTE.
3a npemaxBaHe Ha 3aMbpCeHusl Croit ce \\\
npenopwyea ynorpebara Ha GC CAVITY

CONDITIONER nnn GC DENTIN CONDITIONER.
3a nokpuBaHe Ha nynnara uanonseanTe kanuues & durd

XUapoKCHA,.

. CmeceTe uvmeHTa. BpemeTo 3a pabota e 2 MuHyTH
OT HayarnoTo Ha cmecBaHeTo npu 23°C (73,4°F). Mo-
BICOKM TeMrepaTypu Lie CKbCAT BpeMeTo 3a pabota. v
HesabaBHo 13BazeTe cMeceHata Kancyna ot
mukcepa u st noctasete B GC Capsule Applier. S ours

o

Bl

p=]

. LLipakHeTe gBa MbTW 3a ja NOArOTBUTE Kancynara, crief ToBa HaHeceTe

(Pwr. 5).

INpemaxHeTe NoBbLPXHOCTHaTa Briara, Ho HE MPECYLUABAMTE.

. HaHeceTe uumeHT avpekTHO BbpXY NpenapauusTa. Msbsreaiite

Bb3AYLUHN MeXypyeTa.

3abenexka:

1) 3a pa HarnacuTe nocokaTa Ha HakpaiiHuKa, XBaHeTe annmkaTopa ¢
Kancynarta kbM Bac 1 3aBbpTeTe TANOTO Ha Kancynarta.

2) 3a fa cBanuTe “3nornseaHara kancyna, HaTucHeTe ByToHa 3a
ocBoboxnaaBaHe Ha annvkatopa. 3aBbpTeTe Kancynara v
u3gbpnanTe Harope.

OchopmeTe KOHTYpa 1 NoCTaBeTe MaTpuLia, ako e HeobxoAnMo.

Crien BTBbPASBAHETO MaxHeTe MaTpuLaTa U BeaHara HaHeceTe

GC Fuiji VARNISH (npopyxaiite) unm GC Fuji COAT LC

(choTononumepuanpare).

3. DVHNPAHE
a. lleyexme B egHo noceteHre
1. Cnea nbpeoHa4anHoTo BTBbpAsBaHe, Kopuripaiite KOHTypa,
V3non3Baiky cTaHaapTHU TexHuku, Ho BE3 BOJEH CIMPEW.
2. Hanecete GC Fuji VARNISH unu GC Fuiji COAT LC v navakaiite
oKorno 15 MUHyTH.
3. Cera Beye MOXe Aa chHMpaTe v nonmpare nog, BogHa CTpysi.
4. Hanecete ¢uHaneH cnoit ot GC Fuji VARNISH (npogyxaiite) unm
GC Fuji COAT LC (coto-nonumepuamnpaite 3a 10 cek.) unu G-COAT
PLUS (coto-nonumepuanpaiite 3a 20 cek.).
6. CtaHgapTeH meToq,
24 yaca cnep NOCTaBAHETO (hUHMPAIATE U NONMPaiTe Bb3CTAHOBSABAHETO
1oz, BOAHa CTPYs! KaTo U3Mori3BaTte CTaHAapTHN TEXHNKU.

X0

se

CbXPAHEHUE
CbxpaHsiBaiiTe npu Temneparypa ot 4-25°C (39,2-77,0°F).
(Cpok 3a CbxpaHeHue: 2 roauHu OT Aatata Ha NPOM3BOACTBO).

LIBETOBE

Ne 21 6nego xbnTo
Ne 22 xbnTo-kadsso
Ne 22.5 cvBo-kadhsiBo
Ne 23 TbMHO cuBO

Ne 23M nnbTHO cnBO
Ne 26 TbMHO kadhsiBo

OMNAKOBKK
1. AcopTu onakoBka
50 kancynu (no 5 6post Ne 21, 26, no 10 6posi Ne 22, 22.5, 23, 23M).
2. EgHouBeTHa onakoBska: 50 kancynu
* CpefHo cbabpxkaHue Ha kancyna: 0,30 g npax 1 0,11g (0,09mL) TeyHocT.
* MuHMmaneH HeTo o6em OT cMeceH LMMeEHT B kancyna: 0,12mL.
[onbnHutenHo: GC Capsule Applier (1 6pont).

BHUMAHME

1.B Cﬂyqaﬁ Ha KOHTaKT C OpanHnUTe TbKaHu Unun Koxara, npemaxHeTte
BeHara ¢ namy4eH Tyndep HamnoeH B ankoxor. MpomuiiTe ¢ Boga.

2.B cnyyalii Ha KOHTaKT C o4uTe, NPOMUWIATE BeaHara ¢ Bofa v noTbpcete
MeauuUHCKa NoOMOoLL.

MocnegHa pepakuus : 03/2014

Pred pouzitim si peclivé prectéte navod
k pouziti.

GC Fuji . CAPSULE

RADIOPAKNI SKLOIONOMERNI VYPLNOVY CEMENT V KAPSLICH

K pouziti pouze ve stomatologické praxi v doporu¢enych indikacich.

DOPORUCENE INDIKACE

1.VypIné v docasném chrupu.

2. Dostavby.

3.Vyplné kavit IL., V. a omezené L. tfidy.

KONTRAINDIKACE

1. Pfimé prekryti pulpy.

2.V ojedinélych pfipadech mlize vyrobek zpUsobit citlivost u nékterych osob.
Jestlize jsou zaznamenany takové reakce, vyrobek vice nepouzivejte a
vyhledejte lékare.

NAVOD K POUZITI

Pomér prasku/tekutiny (g/g) 0,30/0,11
Michaci ¢as (min., sek.) 10"
Pracovni ¢as (min., sek.) 200"
Cista doba tuhnuti (min., sek.) 2'20"

Testovaci podminky : teplota (23 +/-1 °C),
relativni vihkost (50 +/-5 %)

1. AKTIVACE A MiCHANI KAPSLE

a. Pred aktivaci kapsli protfepejte nebo s ni poklepte o A
tvrdy povrch, abyste uvolnili prasek (obr. 1). AN

b. K aktivaci kapsle zatlacte pist, dokud neni v roviné s
hlavnim télem kapsle (obr. 2).

c. Okamzité umistéte kapsli do kovovych k obr 1

GC aplikacnich klesti a jednou zmacknéte (obr. 3).

Kapsle je nyni aktivovana.

Poznamka:

Kapsle musi byt aktivovana tésné pfed michanim a

musi byt okamzité pouzita. 1
d. Okamzité vlozZte kapsli do tfrepacky a michejte po obr. 2

dobu 10 sekund (+/- 4000 otacek/minutu) (obr. 4).

2. TECHNIKA VYPLNE
a. Zub pripravte pomoci standardnich technik. Rozsahla
mechanicka retence neni nutna, N
. Vyplachnéte a osuste, ale NEPRESUSUJTE. K G
odstranéni mastné vrstvy (smear layer) se W obr3

o

doporucuje GC CAVITY CONDITIONER nebo

GC DENTIN CONDITIONER. K pokryti pulpy pouZijte
hydroxid vapenaty. \\\
Namichejte cement. Pracovni ¢as je 2 minuty od

zacatku michani pfi teploté 23 °C (73,4 °F). Vyssi
teplota zkracuje pracovni ¢as. & obr. 4

2]

a

. Okamzité vyjméte namichanou kapsli z tfrepacky a
vlozte ji do GC aplika¢nich klesti.

. Dvakrat zmacknéte, poté je material v kapsli

pripraven k davkovani (obr. 5). . . V7

QOdstrarite povrchovou vihkost, ale NEPRESUSUJTE.

Cement vytlacte pfimo do pripravené kavity. 1/ obr.5

()

Q ™

Vyvarujte se vzduchovych bublin.

Poznamka:

1) Pro Upravu sméru trysky pridrzte aplikator s kapsli smérem k sobé a
otacejte télem kapsle.

2) K vyjmuti pouzité kapsle stisknéte tlacitko pro uvolnéni na aplikatoru.
Otocte kapsli a zatahnéte smérem vzhuru.

Vytvarujte predbézny obrys a v pfipadé nutnosti pouZijte matrici.

. Po zatuhnuti matrici vyjméte a okamzité naneste ochranny lak GC Fuji
VARNISH (osuste vzduchem) nebo GC Fuji COAT LC (polymerujte
svétlem).

3.KONECNA UPRAVA
a. Lécba v ramci jedné navstévy .

1. Po pocatecnim zatuhnuti upravte kontury BEZ VODNIHO SPREJE
pomoci standardnich technik.

2. Naneste GC Fuji VARNISH nebo GC Fuji COAT LC a vyckejte
pfiblizné po dobu 15 minut.

3. Nyni muZete za pouziti vodniho spreje provést kone¢nou Upravu a
lesténi.

4. Aplikujte ochranny lak GC Fuji VARNISH (osuste vzduchem) nebo
GC Fuiji COAT LC (polymerujte svétlem po dobu 10 sek.) nebo
G-COAT PLUS (polymerujte svétlem po dobu 20 sek.).

b. Standardni metoda

24 hodin po umisténi dokoncete a vylestéte vyplii standardnimi

technikami s pomoci vodniho spreje.

-

SKLADOVANI
Uchovaveijte pii teploté 4-25 °C (39,2-77,0 °F).
(Trvanlivost: 2 roky od data vyroby).

ODSTINY

. 21 svétle Zluta

. 22 Zlutohnéda

. 22.5 Sedohnéda
. 23 tmave Seda

. 23M syté Seda

. 26 syté hnéda

O O O O O O¢

BALENI

1. Sortimentni baleni
50 kapsli (5 ks €. 21, 26, 10 ks ¢. 22, 22.5, 23, 23M).

2.Baleni s jednim odstinem: 50 kapsli
* Pramérny obsah jedné kapsle: 0,30 g prasku a 0,11 g (0,09 mL) tekutiny.
* Minimalni €isty objem smichaného cementu v kapsli: 0,12 mL.

Volba: GC aplikaéni klesté (1 kus).

UPOZORNENI

1.V pfipadé kontaktu s tkani dutiny Ustni nebo kizi ihned odstrarite pomoci
houbicky nebo vatou namocenou v alkoholu. Oplachnéte vodou.

2.V pfipadé kontaktu s o¢ima ihned vyplachnéte vodou a vyhledejte
lékarskou pomoc.

Posledné upravené : 03/2014

Prije uporabe pazljivo progitati upute za
uporabu.

GC Fuji . CAPSULE

RADIOOPAKNI STAKLENOIONOMERNI CEMENT ZA ISPUNE U
KAPSULAMA

Samo za stru¢nu stomatolosku uporabu u preporuéenim indikacijama.

PREPORUCENE INDIKACIJE

1. Ispuni mlije¢nih zubi.

2.Nadogradnje.

3.Ispuni klase 1L i V, i ograni¢eno klase I.

KONTRAINDIKACIJE

1. Prekrivanje pulpe.

2. U rijetkim slu¢ajevima proizvod moZze kod nekih ljudi izazvati osjetljivost. U
tom slucaju, prestanite koristiti proizvod i posavjetujte se s lijecnikom.

UPUTE ZA UPORABU

Omijer praska / tekuéine (g / g) 0,30/0,11
Vrijeme mije$anja (min, sek) 10"
Vrijeme obrade (min, sek) 2'00"
Neto vrijeme stvrdnjavanja (min, sek) | 2'20"

Uvjeti ispitivanja : Temperatura (23 +-1°C),
relativna viaznost (50 +-5%)

1. AKTIVIRANJE KAPSULE | MIJESANJE

a. Prije aktiviranja kapsulu protresti ili jednom stranom A
udariti o tvrdu povrsinu kako bi se oslobodio prasak B
(sl. 1).
. Za aktiviranje kapsule klip dokraja utisnuti u tijelo
kapsule (sl. 2). NS

o

o

Kapsulu odmah postaviti u metalni aplikator

GC Capsule Applier i jednom pritisnuti polugu (sl. 3).
Kapsula je time aktivirana.

Paznja:

Kapsulu treba aktivirati tek neposredno prije !

mijeSanja i odmah koristiti. o2

a

. Kapsulu odmah izvaditi iz aplikatora i postaviti je u

mijesalicu (ili amalgamator) te mijeSati 10 sekundi
(+/- 4.000 okretaja u minuti) pri velikoj brzini (sl. 4).
2. TEHNIKA IZRADE ISPUNA
. Zub preparirati na uobi¢ajeni nac¢in. Vec¢a mehanicka e 7
retencija nije potrebna. 8.3

o

o

. Isprati vodom i osusiti, ali NE PRESUSITI. Za

uklanjanje zaostalog sloja preporucuje se koriStenje

proizvoda GC CAVITY CONDITIONER ili GC DENTIN \%
CONDITIONER. Za prekrivanje pulpe koristite
kalcij-hidroksid.

Zamije$ati cement. Radno vrijeme iznosi 2 minute od & sl.4

o

pocetka mijesanja pri 23°C. Vise temperature
skraéuju radno vrijeme.

d. Zamije$anu kapsulu odmah izvaditi iz mijesalice i
postaviti je u aplikator GC Capsule Applier. v
e. Kapsulu aktivirati s dva $kljocaja (sl. 5).
f. Uklonite povrsinsku vlagu, ali NE PRESUSITI. \/ sl5
g. Istisnuti mjeSavinu direktno u preparaciju. Izbjegavajte mjehuric¢e zraka.
Paznja:

1) Za namjestanje smjera vrha, aplikator s kapsulom drzati prema sebi i
okrenuti tijelo kapsule.
2) Za odstranjivanje koristene kapsule pritisnuti gumb za oslobadanje na
aplikatoru. Okrenuti kapsulu i povuci prema gore.
. Oblikujte osnovne konture i po potrebi prekrijte matricom.
. Nakon stvrdnjavanja, uklonite matricu i odmah nanesite GC Fuji VARNISH
(susiti zrakom) ili GC Fuji COAT LC (polimerizirati svjetiom).
3.ZAVRSNA OBRADA
a. Jedan tretman
1. Nakon pocetnog stvrdnjavanja popravite konture na uobicajeni nacin
BEZ PRSKANJA VODOM.
Nanesite GC Fuji VARNISH ili GC Fuji COAT LC i pricekaijte oko 15
minuta.
Nakon toga mozZete obaviti zavr$nu obradu i poliranje uz prskanje
vodom.
Postaviti zavrsni premaz s GC Fuji VARNISH (susiti zrakom) ili
GC Fuiji COAT LC (osvijetliti 10 sek.) ili G-COAT PLUS (osvijetliti 20
sek.).
b. Standardni nacin
24 sata nakon postavljanja izvrsite zavr$nu obradu i poliranje uz
prskanje vodom na uobicajeni nacin.

-

H> N

CUVANJE
Cuvajte na temperaturi od 4 °C-25 °C (39,2 °F -77,0 °F).
(Rok upotrebe: 2 godine od datuma proizvodnje).

NIJANSA

Br. 21 blijedozuta
Br. 22 Zuto-smeda
Br. 22.5 sivo-smeda
Br. 23 tamnosiva
Br. 23M siva

Br. 26 smeda

PAKIRANJA
1. Odabrano pakiranje
50 kapsula (5 komada br. 21, 26, 10 komada br. 22, 22.5, 23, 23M).
2.Pakiranje s jednom bojom: 50 kapsula
* Prosjecni sadrzaj po kapsuli: 0,30 g praska i 0,11 g (0,09 mL) tekucine.
* Minimalni neto volumen zamijeSanog cementa po kapsuli: 0,12 mL.
Opcija: GC Capsule Applier (1 komad).

OPREZ

1. U slu€aju dodira s oralnim tkivima ili koZom, odmah odstraniti spuzvom ili
vatom namoc¢enom u alkohol. Isprati vodom. Za izbjegavanje dodira s
tkivima moze se koristiti koferdam i/ili kakao maslac za izolaciju radnog
podrucja od koze ili oralnog tkiva.

2.U slucaju dodira s o¢ima, odmah isprati vodom i potraZiti lijec¢nika.

3.NE MIJESATI prasak ili tekuéinu s komponentama drugih
staklenoionomernih cemenata.

4. Ovaj proizvod nije namijenjen za ispune i nadogradnje.

Zadnje izdanje : 03/2014

olvassa el figyelmesen!
GC Fuji . CAPSULE

RADIOPAK UVEGIONOMER HELYREALLITO CEMENT KAPSZULABAN

Felhasznalasat csak szakképzett fogaszati személyzetnek javasoljuk a
megadott felhasznalasi teriileten.

AJANLOTT ALKALMAZASI TERULET

1. Tejfogak helyreallitasa

2. Csonkfelépités

3.1L, V. és kisebb . osztalyu kavitasok helyreallitasa

ELLENJAVALLATOK

1. Pulpasapkazas.

2. A termék ritkan érzékenységi reakciot valthat ki egyes személyeken.
Amennyiben hasonlét tapasztal, fliggessze fel a termék hasznalatat, és
paciense forduljon szakorvoshoz.

HASZNALATI UTMUTATO

Por/folyadék arany (g/g) 0,30/0,11
Keverési id6 (perc, masodperc) 10"
Munkaidé (perc, masodperc) 2'00"
Tiszta kétési id6 (perc, masodperc) 220"

Kisérleti koriilmények : Homérséklet (23 +/-1 °C),
relativ paratartalom (50 +/- 5%)

1. AKAPSZULA AKTIVALASA ES KEVERESE

a. A kapszulat aktivalas elétt razza fel, vagy (tégesse
kemény fellllethez, hogy a benne talalhaté por
fellazuljon (1. bra).

b. A kapszula aktivalasahoz nyomja be a dugattydt a
kapszulatestbe (2. abra). &

c. Azonnal helyezze a kapszulat fém GC Capsule

Y

1. &bra

Applier adagoldpisztolyba, majd hiizza meg a kart
egyszer (3. abra). A kapszulat ezzel aktivalta.
Megjegyzés:

Akapszulat csak kozvetleniil a keverés el6tt szabad !

aktivalni és azonnal fel kell hasznalni. 2 dbra

d. Akapszulat azonnal helyezze a kapszularazo gépbe,

és razza 10 mésodpercig (+/- 4000 rpm) (4. bra).
.HELYREALLITASI TECHNIKA
a. Készitse el a fogat a hagyomanyos médon.
Extenziv mechanikai retenciéra nincs sziikség. %,
b. Mossa le és szaritsa meg a fellletet, de NE N\ 3. sbra

N

SZARITSA TELJESEN SZARAZRA. A smear layer

eltavolitdsara GC CAVITY CONDITIONER vagy
GC DENTIN CONDITIONER hasznélata ajanlott. \\\
Pulpasapkazashoz alkalmazzon kalcium-hidroxidot.
c. Keverje 6ssze a cementet. A munkaid6 a keverés
kezdetétdl szamitott 2 perc 23 °C-os hdmérséklet & 4. abra

esetén. A magasabb hmérséklet csokkenti a
munkaidét.

d. Amegkevert kapszulat azonnal vegye ki a
keverégépbdl, és helyezze a fém GC Capsule Applier V7
adagolopisztolyba.

\/75. dbra

e. Az els6 két nyomassal élesitse a kapszulat, ezutan
fecskendezheti az anyagot (5. abra). o

b. Tavolitsa el a nedvességet a fellletrél, de NE SZARITSA MEG
TELJESEN. .

g. Adagolja a megkevert cementet a preparalt kavitasba. Ugyeljen arra,
hogy ne keletkezzenek légbuborékok.

Megjegyzés:

1) Az adagolécs6r iranyba igazitasahoz tartsa maga felé az
adagolopisztolyt és forgassa el benne a kapszulatestet.

2) A kapszula eltavolitasdhoz nyomja meg az adagoldpisztoly
kioldégombjat és eltekerve emelje ki a kapszulat.

h. Alakitsa ki a konturt, és helyezzen ra celluloidcsikot, amennyiben
szlikséges.

i. Az anyag megkotése utan tavolitsa el a celluloidcsikot, majd azonnal
vigyen fel egy réteg GC Fuji VARNISH (széritsa meg) vagy GC Fuiji
COAT LC (fénykezelje) véddlakkot.

3.FINIROZAS

a. Egylléses kezelés soran i ) L

. A megkétést kdvetéen hagyomanyos médon, VIZSUGAR NELKUL

finirozza a tdmést.

Vigyen fel GC Fuiji VARNISH vagy GC Fuji COAT LC véddlakkot,

majd varjon 15 percet.

. Afinirozast és polirozast most mar vizsugarral is végezheti.

. Vigyen fel egy réteg GC Fuji VARNISH (szaritsa meg), GC Fuji COAT
LC (fénykezelje 10 masodpercig), vagy G-COAT PLUS (fénykezelje
20 masodpercig) védolakkot.

Hagyomanyos kezelés soran

A témés behelyezését kovetd 24 draval hagyomanyos médon,

vizsugar alatt finirozza és polirozza a témést.

AW N o
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TAROLAS
4-25 °C (39,2-77,0°F) kézotti hémérsékleten tarolando.
(Eltarthatdsag: a gyartastol szamitott 2 év)

SZINARNYALATOK
No 21 halvanysarga
No 22 sargasbarna
No 22.5 sziirkésbarna
No 23 sotétsziirke

No 23M mélyszirke
No 26 mélybarna

KISZERELES
1. Vegyes csomag, 50 kapszula/doboz (5 db No 21., 26.; 10 db No 22., 22.5.,
23.,23M).
2. Egyszinii, 50 kapszula/doboz
* Egy kapszula atlagos tartalma: 0,30 g por és 0,11 g (0,09 mL) folyadék.
* A megkevert cement minimalis térfogata kapszulanként: 0,12 mL.
Valaszthato tartozék: 1 db GC Capsule Applier adagoldpisztoly

FIGYELMEZTETES

1. Amennyiben az anyag nyalkahartyara vagy bérre kerlil, azonnal térélje le
alkoholba martott szivaccsal vagy vattadarabbal. Oblitse le b6 vizzel.

2. Amennyiben az anyag a szembe kertl, azonnal 6blitse ki, majd forduljon
orvoshoz.

Utoljara modositva : 03/2014

Przed uzyciem przeczytaj uwaznie
instrukcje stosowania.

GC Fuji . CAPSULE

NIEPRZEPUSZCZALNY DLA PROMIENI RTG CEMENT
GLASJONOMEROWY DO WYPEENIEN W KAPSULKACH

Wytacznie do stosowania przez lekarza dentyste wedtug zalecanych
wskazan.

WSKAZANIA

1. Wypetnienia zgbéw mlecznych

2. Odbudowa zrebu korony

3. Wypetnienia ubytkéw klasy II, V i w ograniczonym zakresie klasy I

PRZECIWWSKAZANIA

1. Pokrycie obnazonej miazgi.

2. W rzadkich przypadkach, u niektorych oséb produkt moze wywotac
alergie. Jezeli dojdzie do takich reakgcji, nalezy przerwaé stosowanie
produktu i skonsultowac sie z lekarzem.

INSTRUKCJA STOSOWANIA

Stosunek proszek/ptyn (g/g) 0,30/0,11
Czas mieszania (min, sek.) 10"

Czas pracy (min, sek.) 2'00"
Czas wigzania netto (min, sek.) 2'20"

Warunki testu : temperatura (23 +-1°C),
wzgledna wilgotnos¢ powietrza (50 +-5%)

1. AKTYWACJA | MIESZANIE KAPSULKI

a. Przed aktywacjq nalezy wstrzasna¢ kapsutka lub
lekko uderzy¢ nig o twarde podtoze, aby spulchni¢
proszek (ryc. 1).
Rozpocza¢ aktywacje poprzez catkowite wcisnigcie
tloka kapsutki do jej wnetrza (ryc. 2). e 1

2

o

P

o

. Natychmiast umiesci¢ kapsutke w metalowym
podajniku GC Capsule Applier i jeden raz nacisna¢
do oporu dzwignig podajnika (ryc. 3). Kapsutka
zostata zaktywowana.

Uwaga:

«—

ryc.2

Kapsutke nalezy aktywowac bezposrednio przed

mieszaniem i natychmiast uzy¢.

. Bezposrednio po aktywacji umiesci¢ kapsutke
w mieszalniku i miesza¢ przez 10 sekund
(+/-4000 obr/min) (ryc. 4). L g,

. TECHNIKA WYPEENIANIA ve.3

a

N

o

. Opracowac zab stosujac standardowe techniki.

c

Wykonanie retencji mechanicznej nie jest konieczne.

Splukac i osuszyé, ale NIE PRZESUSZYC. Do \\\
usuniecia warstwy mazistej zaleca sie uzycie
kondycjonera GC CAVITY CONDITIONER lub N
GC DENTIN CONDITIONER. Do przykrycia miazgi N ryc. 4

zastosowac preparat wodorotlenkowo-wapniowy.
Wymiesza¢ cement. Czas pracy wynosi 2 minuty od
rozpoczecia mieszania przy 23°C. Wyzsze
temperatury powoduja skrécenie czasu pracy. V7
. Po zmieszaniu od razu wyja¢ kapsutke z mieszalnika
i zatadowac jg do podajnika GC Capsule Applier. AVELTE]

3]

a

®

Nacisng¢ dwukrotnie dzwignie podajnika, aby
natadowac kapsutke, a nastepnie wyciska¢ materiat (ryc. 5).
Usunaé wilgo¢ z powierzchni ubytku, ale NIE PRZESUSZAC.
Wycisna¢ cement bezposrednio do przygotowanego ubytku. Unikaé
wprowadzania pecherzykow powietrza.
Uwaga:
1) Aby ustawi¢ kierunek koncowki kapsutki, przekrecic jej korpus
trzymajac podajnik z kapsutkg skierowany do siebie.
2) Aby wyjac zuzyta kapsutke, nacisnaé przycisk zwalniajacy tok.
Przekreci¢ kapsutke i wyciagnaé.
Nadac¢ wypetnieniu wstepny ksztatt i w razie potrzeby zatozy¢ ksztattke.
. Bezposrednio po stwardnieniu usunaé ksztattke i od razu natozy¢
GC Fuiji VARNISH (osuszy¢ powietrzem) lub GC Fuji COAT LC
(utwardzi¢ swiattem).
3.WYKONCZENIE
a. Zabieg podczas jednej wizyty
. Po wstepnym zwigzaniu skorygowac ksztatt uzywajac standardowych
technik BEZ SPRAYU WODNEGO.
Natozy¢ warstwe GC Fuji VARNISH lub GC Fuji COAT LC i odczekac
okofo 15 minut.
Teraz mozna przeprowadzi¢ opracowanie koricowe i polerowanie pod
strumieniem wody.
Na zakonczenie natozy¢ warstwe GC Fuji VARNISH (osuszy¢
powietrzem) lub GC Fuiji COAT LC (utwardzi¢ $wiattem 10 sek.) lub
G-COAT PLUS (utwardzi¢ $wiattem 20 sek.)
b. Metoda standardowa
24 godziny po natozeniu wypetnienie wykonczy¢ i wypolerowaé pod
strumieniem wody, uzywajac standardowych technik.

«Q« ™
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WARUNKI PRZECHOWYWANIA
Przechowywac¢ w temperaturze 4-25°C.
(Okres przydatnosci do uzycia: 2 lata od daty produkcji)

ODCIENIE

Nr 21 bladozotty

Nr 22 zétto-brazowy

Nr 22,5 szaro-bragzowy

Nr 23 ciemnoszary

Nr 23M intensywny szary
Nr 26 intensywny brazowy

OPAKOWANIA
1. Opakowanie asortymentowe

50 kapsutek (po 5 szt. nr 21, 26; po 10 szt. nr 22, 22,5, 23, 23M).
2. Opakowanie — pojedynczy odcien: 50 kapsutek.

* Srednia zawarto$¢ kapsutki: 0,30g proszku i 0,11g (0,09mL) ptynu

* Minimalna objeto$¢ netto cementu wymieszanego w kapsutce: 0,12mL
GC CAPSULE APPLIER — podajnik/aplikator do kapsutek dostgpny
oddzielnie

SRODKI OSTROZNOSCI

1.W przypadku kontaktu z btong $luzowa jamy ustnej lub skora, niezwiocznie
usuna¢ gabka lub wacikiem nasaczonymi alkoholem. Sptuka¢ woda.

2.W przypadku kontaktu z oczami, natychmiast sptuka¢ woda i zwréci¢ sie
0 pomoc medyczna.

Ostatnia aktualizacja : 03/2014

Inainte de utilizare, cititi cu atentie
instructiunile de folosire.

GC Fuji . CAPSULE

CIMENT IONOMER DE STICLA RADIOOPAC PENTRU RESTAURARI, IN
CAPSULE

A se utiliza doar de catre medicii stomatologi conform indicatiilor
recomandate.

INDICATII RECOMANDATE

1. Restaurarea dentitiei primare.

2.Reconstructie de bont.

3. Restaurari ale cavitatilor de clasa a Il-a, a V-a si a unui numar limitat de
cavitati de clasa I.

CONTRAINDICATIl

1. Coafajul direct.

2.1n cazuri rare, acest produs poate provoca sensibilitate la anumite
persoane. Daca apar astfel de reactii, opriti utilizarea produsului si
consultati medicul.

INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE

Raportul pulbere/lichid (g/g) 0,30/0,11
Timp de amestecare (min., sec.) 10"

Timp de lucru (min., sec.) 200"
Timp net de priza (min., sec.) 2'20"

Conditii de testare : Temperatura (23 +/-1°C),
umiditate relativa (50 +/- 5%)

1.ACTIVAREA CAPSULEI S| AMESTECAREA N
a. Inainte de activare, agitati capsula sau loviti-o ugor N
de o suprafata dura pentru a amesteca bine

pulberea (Fig. 1).
. Pentru a activa capsula, apasati pistonul pana cand &
acesta ajunge la acelasi nivel cu corpul principal (Fig. 2).

o

Fig. 1

o

. Introduceti imediat capsula intr-un GC Capsule
Applier si apasati manerul o data (Fig. 3). Capsula
este acum activata.

Nota: !
Capsula trebuie activata chiar inainte de amestecare

si trebuie folosita imediat. Fig.2

a

. Puneti imediat capsula in mixer si amestecati timp de
10 secunde (+/- 4 000 rot/min) (Fig. 4).
2. TEHNICA DE RESTAURARE
a. Pregatiti dintele folosind tehnicile standard. Nu este 1 &

necesara o retentie mecanica extensiva. Fig. 3

o

. Spalati si uscati, dar NU DESICATI. Se recomanda
utilizarea GC CAVITY CONDITIONER sau GC DENTIN
CONDITIONER pentru indepartarea stratului de praf \\\
dentinar. Pentru coafajul direct, folositi hidroxid de
calciu.

. Amestecati cimentul. Timpul de lucru este de 2 & Fig. 4

o

minute de la inceperea procesului de amestecare la
23°C (73,4°F). Temperaturile mai ridicate vor scurta
timpul de lucru.
. Luati imediat capsula amestecata din mixer si fixati-o )
in GC Capsule Applier.
Apasati de doua ori pentru a activa capsula, apoi \/~ Fig.5

a

@

dozati continutul (Fig. 5).
. Indepértati umezeala de pe suprafata, dar NU DESICATI.
. Aplicati cimentul direct in cavitatea pregétita. Evitati formarea bulelor de aer.
Nota:
1) Pentru a ajusta directia jetului, tineti aplicatorul cu capsula indreptata
nspre dvs. si rotiti corpul capsulei.
2) Pentru a indeparta capsula folosita, apasati butonul de decuplare de
pe aplicator. Rotiti capsula si trageti in sus.
Realizati conturul preliminar si acoperiti cu o matrice daca este necesar.
. Dupa realizarea prizei, indepértati matricea si aplicati imediat GC Fuiji
VARNISH (uscare) sau GC Fuji COAT LC (fotopolimerizare).
3.FINISAREA
a. Tratament intr-o singura vizita o .
1. Dupa priza initiala, corectati conturul FARA JET DE APA, folosind
tehnicile standard.
2. Aplicati GC Fuiji VARNISH sau GC Fuiji COAT LC si asteptati
aproximativ 15 minute.
3. Acum puteti efectua finisarea si lustruirea finala sub jet de apa.
4. Aplicati un strat final de GC Fuji VARNISH (uscati cu aer) sau de
GC Fuji COAT LC (fotopolimerizati 10 sec.) sau de G-COAT PLUS
(fotopolimerizati 20 de sec.).
b. Metoda standard
la 24 de ore dupa aplicare, finisati si lustruiti restaurarea sub jet de apa,
utilizand tehnicile standard.

Q@ =
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DEPOZITARE
A se pastra la temperaturi cuprinse intre 4°C si 25°C (39,2-77,0°F).
(Termen de valabilitate: 2 ani de la data fabricatiei).

NUANTE

Nr. 21 galben pal

Nr. 22 galben maroniu
Nr. 22.5 gri maroniu
Nr. 23 gri inchis

Nr. 23M gri intens

Nr. 26 maro intens

AMBALARE
1. Pachet asortat
50 de capsule (5 buc. nr. 21, 26, 10 buc. nr. 22, 22.5, 23, 23M).
2.Pachet cu o singura nuanta: 50 de capsule
* Continut mediu pe capsula: 0,30 g pulbere si 0,11 g (0,09 mL) lichid.
*Volum net minim de ciment amestecat pe capsula: 0,12 mL.
Optional: Aplicator pentru capsule GC (1 buc.).

ATENTIE

1.n cazul contactului cu pielea sau cu tesuturile orale, curatati imediat cu un
burete sau cu o buleta imbibata in alcool. Clétiti cu apa.

2.1n cazul contactului cu ochii, clatiti imediat cu apa si consultati medicul.

Revizuit ultima data : 03/2014

BHUMATENBHO NPOYUTaNTE NHCTPYKLIMIO
nepes npuMeHeHnem.

GC Fuji . CAPSULE
XU CU dypxm IT KANCYIbI

PEHTTEHOKOHTPACTHbIY CTEKTOVOHOMEPHbIN
PECTABPALIMOHHbIV LIEMEHT B KAMCYIAX

MaTepman npegHa3HaveH Tonbko Ansa I'Iqu)eCCVIOHaJ'IbHOI'O NPpUMEHeHUs B
COOTBETCTBUM C MOKa3aHUSMM, ONUCaHHbIMK B HAacTosILLen WHCTPYKUUK.

MOKA3AHNA K MPUMEHEHUIO

1. MnombupoBaHne MOMoYHbIX 3yGOoB.

2. BoccTraHoBneHue Kynstu 3yba.

3. Mnom6uposarue nonocten no I, V Knaccy u HeGonbLumx nonoctei no I
Knaccy.

NPOTUBOMOKA3AHUA

1. Mpsimoe nepekpbITUE NynbMbl.

2. B pefkvx cryyasix y HeKOTopbIX NauueHToB Habnoaanack NnosbILLEHHas
YyBCTBUTENbHOCTb K MaTepuarty. B criyuyae BO3HUKHOBEHUS!
annepruyeckux peakLmii Heo6XoAMMO NPeKpaTUTL UCMONb30BaHNe
maTtepuana n obpaTtuTbCs K Bpady COOTBETCTBYIOLLEN Crieumanuaaumm.

WHCTPYKUUA MO SKCNNYATALUU

CooTHoLleHue nopoLuok/ixuakocTs (r/r) | 0,30/ 0,11
Bpewmsi 3ameluvBaHust (MUH, Cek)
Pa6oyee Bpemsi (MUH, cek) 2 MuH 00 cek
O6Lwee Bpemsi oTBEpX)AEHUA (MUH, cek) | 2 MuH 20 cek

Yenosus TecTuposanus : Temneparypa (23 1°C),
OTHOCUTENbHAs BRAKHOCTS (50 £5%)

10 MuH

1. AKTUBALIMA KAMCYN 1 SAMELLVBAHUE

a. Mepepn aKTMBMPOBaHWEM MOTPSICUTE Kamncysy Uim
NOCTy4uTe eto O TBEPAYIO MOBEPXHOCTb, 3TO
Pa3pLIXAMT NOPOLLOK (puc. 1).
[nst akTMBMPOBaHWA Kancyrbl BAaBUTe NyHXep A0
YPOBHs TeNa kancynbl (puc. 2).

2
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Puc.1

o

. Cpasy e ycTaHOBWTE Kancysny B METann4eckuit
nuctonet GC Capsule Applier u oguH pas HaxmuTe
Ha pyKkosiTKy (puc. 3). Tenepb Karcysna nofHocTbio
aKTMBMpoBaHa.

MpumeyaHme:

AxTnBauua Kancyrnbl NPOBOANTCA HENOCPEACTBEHHO Puc2

nepeq 3amMeLLMBaHNEM B CMecuTere.

Cpa3y BcTaBbTe Karncyny B CMecuTerb 1

3amelumBainTe B TedeHne 10 cekyHp (+/- 4000 o6/

MUH) (puc. 4). 7y

2. TEXHVKA PECTABPALIN 1
a. OtnpenapupyiiTe 3y6, NpUMeHsIs CTaHOaPTHYO

TEXHWUKY. Bblpa)KeHHaﬂ MexaHn4eckasa peTeHuns He

Tpebyetcs. %

TwarenbHo NPOMOIATE MOMOCTL U NPOCYLUNTE, HO

HE NEPECYLU/BAWTE. ns yaanexuns

CMa3aHHOro CI10s PEKOMEH/yeTCs UCMOMNb30BaTh NS Puc.d

GC CAVITY CONDITIONER unu GC DENTIN

CONDITIONER. [insi nepekpbITVsi Nynbrbl

MCMOnb3yiiTe TMAPOOKICH KarbLys.

. 3amelualite LemeHT. Pabouyee Bpems cocTaensiet 2 )

MUWHYTbI OT Ha4yana samelumsanns npu 23°C \

(73,4°F). MoBblLleHVie TeMnepaTypbl cokpalLaeT A\ Pucs

pabouee Bpemsi.

Cpasy n3snekute Kancyrny ¢ 3amellaHHbLIM MaTepuarnom 13 Myukcepa n

yctraHosute B GC Capsule Applier.

HaxmuTe ABa pasa Ha pyKosTKy, UTOObI 3adhvKcMpoBaTh Kancyny,

3aTem BblgaBnuBaiite matepuan (puc. 5).

f. Ypanute Bnary ¢ nogroToBfieHHoM NosepxHocTyH, Ho HE

MEPECYLUVBAUTE.

. BbigasnTte LieMEHT HenoCpeACTBEHHO B NOATOTOBMEHHYIO MOMOCTb.

W3BeraiiTe 06pa3oBaHuWs My3blpbKoB BO3AyXa.

MpumeyaHue:

1) YT06bI NpMaaTh HOCKKY Kancyrbl NpaBUbLHOE NONOXEHNE,
NoBEepHUTE NanbLamu Terno Kancyrbl.

2) YT0GbI M3BNEYL UCMONB30OBAHHYIO Kancyny U3 NUCToneTa, HaxMuTe
Ha ocBoboXzaatoLLyto KHOMKY. BbiHbTE Kancyny, nosopaiusas eé no
4acoBOW CTPErKE W CMeLLasi BBEPX.

MpounsBeanTe OKOHTYPUBAHME U HAMNOXWUTE MaTpULly, ECIIM 3TO

Heobxoaumo.

. Mocne oTBepxaeHWs matepuana yaanute MaTpuly 1 cpasy xe
HaHecuTe cnoit GC Fuji VARNISH (BbicylinTb cTpyeit Bo3ayxa) unu
GC Fuji COAT LC (chotononnmepnaosaTb).

3. OKOHYATEJIbHAA OBPABOTKA
a. JledeHnie 3a 0fHO nocelleHne

1. Mocne oTBepx/aeHNs matepuana KoppekTupyiiTe koHTyp BE3
BOAAHOIO OXNAXAEHWA, ncnonb3ysi CTaHAAPTHYO TEXHWKY.

2. Hanecute GC Fuji VARNISH unu GC Fuji COAT LC v nogoxaute
NpUMeEpPHO 15 MUHYT.

3. Tenepb MOXHO BbINOMHATL OKOHYaTENbHYI0 06paboTKy 1 NONMPOBKY
C BOASAHbIM OXNnaxkaeHnem.

4. Mo okoHYaHWM HaHecuTe 3awmTHbINA cnot GC Fuji VARNISH
(BbICYLLNTL CTPYyeWt Bo3ayxa), unu GC Fuji COAT LC
(cboTononumepunsosatb B TeveHne 10 cekyHa), unn G-COAT PLUS
(choTononmmepusosatk B TedeHne 20 cekyHa).

CraHgapTHbIii MeToq

Yepes 24 yaca nocne BbINOSHEHWS pecTaBpauun nposeanTe

OKOHYaTernbHyto 06paboTKy 1 NONMPOBKY C BOAAHBIM OXMaXaeHNeM,

UCMOMb3ys CTaHAAPTHYIO TEXHIKY.

a

Puc.3

c

o

a
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XPAHEHUE
XpaHnuTb npu Temnepatype 4-25°C (39,2-77,0°F).
(Cpok rogHOCTM: 2 roaa OT yka3aHHOM AaTbl NPOVU3BOACTBA).

OTTEHKHU

Ne 21 6reaHo-XenTbilit

Ne 22 enTo-Kopu4HeBbIii

Ne 22.5 cepo-KopuyHeBbIn

Ne 23 TemHo-cepbIt

Ne 23M HacbiLLEeHHbIN cepblit

Ne 26 HacbILLEeHHbI KOPUYHEBBIN

YMNAKOBKA
1. AccopTUMeHTHas ynakoska
50 kancyn (no 5 wr. Ne. 21, 26, no 10 wt. Ne. 22, 22.5, 23, 23M).
2.YnakoBka ofHoro otTeHka: 50 kancyn
* CpenHee conepxaHue matepuana B kancyrne: 0,30 r nopotka n 0,11 1
(0,09 mn) xuakocTy.
* MUHUManbHBIV 0GbEeM 3aMeLLaHHOro MaTepuana, BblaBn1Baemoro 13
kancynbl: 0,12 mn.
LononHutenesHo: nuctonet GC Capsule Applier (1 wr).

MEPbI MPEAOCTOPOXHOCTU

1.Tlpu nonagaHnn matepuana Ha Cr3nCTbIE NOMOCTY PTa UMK Ha KOXY
HemeaneHHo yaanuTe Matepuan rybkoii unn BaTHbIM TaMMOHOM,
CMOYeHHbIM B CUPTe, @ 3aTeM NPOMOITEe BOLON.

2.Tpv nonagaxum B rnasa HEMEANEHHO NPOMOWTE 6OMbLUMM KOMNYECTBOM
BOfbI M 06paTUTECH K Bpayy-odTansMonory.

MocnepnHsis peaakums : 03/2014



Pred pouzitim si dékladne

precitajte navod na pouzitie.

GC Fuji I CAPSULE

RADIOOPAKNY SKLOIONOMERNY VYPLNOVY CEMENT V
KAPSLIACH

Na pouZzitie len v stomatologickej praxi v doporucenych indikaciach.

DOPORUCENE INDIKACIE

1. Vyplne v do€asnom chrupe.

2. Dostavba.

3. Vyplii kavit I. a V. triedy a vymedzenych kavit I. triedy.

KONTRAINDIKACIE

1. Priame prekrytie pulpy.

2.V ojedinelych pripadoch méze vyrobok sposobit citlivost u niektorych
os0b. Ak sa vyskytne takato reakcia, preruste pouzivanie vyrobku a
vyhladajte lekara.

NAVOD NA POUZITIE

Prasok/tekutina pomer (g/g) 0,30/0,11
Miesaci ¢as (min., s) 10s
Pracovny ¢as (min., s) 2min. 00 s
Cisty &as tuhnutia (min., s) 2min.20s

Testovacie podmienky : Teplota (23 +/-1 °C),
relativna vihkost (50 +/-5 %)

1. AKTIVACIA KAPSLE A MIESANIE

a. Pred aktivaciou kapslou zatraste alebo riou
poklepte o tvrdy povrch, aby sa uvolnil prasok (obr. 1).

b. Kapslu aktivujte tak, Ze zatlacite piest, kym nebude
zarovnany s hlavnou ¢astou (obr. 2).

c. Kapslu okamzite vloZte do kovového aplikatora &

GC Capsule Applier a raz stlacte na packu (obr. 3). Obr. 1

Kapsula sa tymto aktivuje.
Poznamka:
Kapslu aktivujte tesne pred mieSanim a potom
okamzite pouzite.

. Kapslu okamzite vloZte do mieSacieho pristroja a
miesajte po dobu 10 sekdnd (+/- 4 000 ot./min)

a

Obr. 2

(obr. 4).
2. TECHNIKA VYPLNE
. Zub preparujte pomocou $tandardnych technik.
Nadmerna mechanicka retencia nie je potrebna. g
. Umyte a ususte, ale NEPRESUSAJTE. Na W obr3

o

o

odstranenie mastnej vrstvy sa doportca pouzit’
kondicionér GC CAVITY CONDITIONER alebo

GC DENTIN CONDITIONER. Na prekrytie pulpy \\\
pouzite hydroxid vapenaty.

Zmiesajte cement. Pracovny ¢as je 2 min. od
zaciatku mieSania pri teplote 23 °C (73,4 °F). & Obr. 4

o

Pred uporabo previdno preberite
navodila za uporabo.

GC Fuji I CAPSULE

KAPSULE RADIOOPACNEGA STEKLASTEGA IONOMERNEGA CEMENTA
ZA RESTAVRIRANJE

Uporabljajo jih lahko samo profesionalni zobozdravniki za priporoene
namene.

PRIPOROCENI NAMENI

1. Restavriranje primarnih zob.

2.Nadgradnja zob.

3. Restavracije razreda II, Vin omejene votline razreda L

KONTRAINDIKACIJE

1. Zapiranje pulpe.

2.V redkih primerih lahko izdelek povzroCi ob¢utljivost pri nekaterih ljudeh.
Ce pride to taksnih reakcij, prenehajte z uporabo izdelka in se obrnite na
zdravnika.

NAVODILA ZA UPORABO

Razmerje praska/tekocine (g/g) | 0,30/ 0,11
Cas me$anja (min, s) 10"
Delovni ¢as (min, s) 2'00"
Neto nastavitev ¢asa (min, s) 220"

Pogoji preskusanja : Temperatura (23 +/-1°C),
Relativna viaznost (50 +-5 %)

1. AKTIVIRANJE IN MESANJE KAPSULE

a. Pred aktiviranjem pretresite kapsulo ali z njo potrkajte

ob trdo povrsino, da se razrahlja prasek (SI. 1).
. Za aktiviranje kapsule pritiskajte na bat, dokler ni
poravnan z glavnim delom (SI. 2).
Kapsulo takoj postavite v kovinski aplikator &
GC kapsule in enkrat kliknite na vzvod (SI. 3). Sl.1
Kapsula je zdaj aktivirana.
Opomba:
Kapsula mora biti aktivirana tik pred meSanjem in
takoj uporabljena. !
d. Kapsulo takoj postavite v mesalnik in meSajte 10
sekund (+/- 4.000 vrt-/min) (SI. 4).

2. RESTAVRACIJSKA TEHNIKA
Pripravite zob z obi¢ajnimi tehnikami. Ni potrebno
obsezno mehansko zadrZevanje.
Operite in posusite, vendar NE IZSUSITE. Za A 7
odstranjevanje sloja po brusenju se priporoca s.3
GC CAVITY CONDITIONER ali GC DENTIN
CONDITIONER. Za zapiranje pulpe uporabite
kalcijev hidroksid. \\\
. ZmeSajte cement. Delovni ¢as je 2 minuti od zacetka

mesanja pri 23 °C (73,4 °F). Visje temperature

Z

o

Sl.2

o

=

o

VysSia teplota skracuje pracovny ¢as.

. ZmieSanu kapslu okamzite vyberte z mieSacieho
pristroja a vloZte ju do aplikatora GC Capsule
Applier. V7

. Dvakrat stlacte, potom je material v kapsuli
pripraveny na aplikaciu (obr. 5).

a

@

W obr.s

. Odstraite povrchovu vihkost, ale NEPRESUSAJTE.

. Cement vytlacte priamo do pripravenej kavity. Zabrarite vytvoreniu

vzduchovych bublin.

Poznamka:

1) Smer trysky nastavite tak, Ze aplikator s kapslou pridrzite smerom k
sebe a otacate telom kapsle.

2) Pouzita kapsula sa odstrani stlacenim uvoltiovacieho tlacidla na
aplikatore. Kapsulu otocte a vytiahnite smerom nahor.

. Vytvarujte obrys a pokial je potreba umiestnite matricu.

. Po stuhnuti odstrante matricu a okamzite aplikujte lak GC Fuiji
VARNISH (vysuste vzduchom) alebo GC Fuji COAT LC (vytvrdte
svetlom).

3. KONECNE OPRACOVANIE
a. Osetrenie pri jednej navsteve. §

1. Po pociato¢nom stuhnuti opravte kontiru BEZ VODNEHO SPREJA
pomocou $tandardného postupu.

2. Aplikujte lak GC Fuji VARNISH alebo GC Fuji COAT LC a pockaijte
priblizne 15 minut.

3. Teraz mozno vykonat zavere¢né dokoncenie a ledtenie za pomoci
vodného spreja.

4. Naneste finalnu vrstvu GC Fuji VARNISH (osuste prudom vzduchu)
alebo GC Fuji COAT LC (vytvrdte svetiom po dobu 10 sek.) alebo

_ G-COAT PLUS (vytvrdte svetiom po dobu 20 sek.)

b. Standardna metoda

24 hodin po umiestneni dokoncite a vylestite vyplii Standardnym

postupom za pomoci vodného spreja.

«Q =
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USKLADNENIE
Skladujte pri teplote 4-25 °C (39,2-77,0 °F).
(Zivotnost: 2 roky od datumu vyroby).

ODTIENE

. 21 svetlozlta

. 22 Zltohneda

. 22.5 sivohneda
. 23 tmavosiva

. 23M tmavosiva
. 26 tmavohneda

OO O O O O¢

BALENIE
1. Sortimentné balenie
50 kapsli (5 ks €. 21, 26, 10 ks ¢. 22, 22.5, 23, 23M)
2.Balenie s jednym odtiefiom: 50 kapsli
* Priemerny obsah na jednu kapslu : 0,30 g prasku a 0,11 g (0,09 mL)
tekutiny.
* Minimalny ¢isty objem zmiesaného cementu v jednej kapsli: 0,12 mL.
Volitelné prislusenstvo: Aplikator GC Capsule Applier (1 ks)

UPOZORNENIE

1.V pripade zasiahnutia sliznice Ust alebo pokoZky ihned odstrarite hubkou
alebo kiskom vaty namoc¢enym v alkohole. Oplachnite vodou.

2.V pripade zasiahnutia o¢i okamzite vyplachnite vodou a vyhladajte
lekarsku pomoc.

Naposledy upravené : 03/2014
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kraj$ajo delovni ¢as.
Premesano kapsulo takoj odstranite iz meSalnika in
jo postavite v aplikator za GC kapsulo.
Dvakrat kliknite, da se pripravi kapsula in nato
brizgalka (SI. 5). )
Odstranite povrsinsko viago, vendar NE 1ZSUSITE.
Cement iztisnite neposredno v preparat. Izogibajte se AY SI.5
zraénim mehurékom.
Opomba:
1) Za prilagajanje smeri $obe drzite aplikator s kapsulo proti sebi in
obrnite telo kapsule.
2) Za odstranitev uporabljene kapsule pritisnite gumb za sprostitev
aplikatorja. Upognite kapsulo in jo potegnite navzgor.
Oblikujte predhodni obris in po potrebi prekrijte s kalupom.
. Ko se strdi, odstranite kalup in takoj nanesite GC Fuji VARNISH
(osusite s susilcem) ali GC Fuji COAT LC (svetlobno strjevanje).
3.0BDELAVA
a. Postopek z enim obiskom
. Po zacetnem strjevanju popravite obris BREZ BRIZGANJA VODE, z
uporabo obicajnih tehnik.
Nanesite GC Fuji VARNISH ali GC Fuji COAT LC in pocakajte
priblizno 15 minut.
. Zdaj lahko izvajate konéno dodelavo in poliranje pod vodnim curkom.
Nanesite konéni sloj GC Fuji VARNISH (osusite) ali GC Fuji COAT LC
(svetlobno obsevajte 10 sek.) ali G-COAT PLUS (svetlobno obsevajte
20 sek.).
Obi¢ajna metoda
24 ur po namestitvi dodelajte in polirajte restavracijsko delo pod vodnim
curkom s pomocjo obicajnih tehnik.

Sl. 4

L
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SHRANJEVANJE
Shranite pri temperaturi od 4-25 °C (39,2-77,0 °F).
(Rok uporabe: 2 leti od datuma proizvodnje).

ODTENEK

St. 21 bledo rumena

St. 22 rumeno rjava

$t. 22,5 sivo rjava

St. 23 temno siva

$t. 23M zelo temno siva
St. 26 zelo temno rjava

EMBALAZA
1. Pakiranje izbire N N
50 kapsul (5 kosov St. 21, 26, 10 kos. St. 22, 22,5, 23, 23M).
2. Paket z enim odtenkom: 50 kapsul
* Povpre¢na vsebina kapsule: 0,30 g praska in 0,11 g (0,09 mL) teko¢ine.
* Minimalna neto prostornina zmeSanega cementa na kapsulo: 0,12 mL.
Opcija: Aplikator GC kapsule (1 kos).

POZOR

1.V primeru stika z ustnim tkivom ali koZo takoj odstranite z gobo ali vato
namoceno v alkohol. Izperite z vodo.

2.V primeru stika z o¢mi takoj izperite z vodo in poiscite zdravnisko pomoc.

Zadnja izdaja : 03/2014

Pre upotrebe pazljivo proéitati uputstvo.

GC Fuji I CAPSULE

RADIOVIDLJIV GLASJONOMER CEMENT ZA ISPUNE U KAPSULAMA

Samo za stru¢nu stomatolosku upotrebu u preporuc¢enim indikacijama.

PREPORUCENE INDIKACIJE

1. Ispuni mle¢nih zuba.

2.Nadoknade.

3.Ispuni klase II i V, i ograni¢eno klase L.

KONTRAINDIKACIJE

1. Prekrivanje pulpe.

2. U retkim slu¢ajevima proizvod moze da izazove osetljivost kod nekih
osoba. U tom slu€aju treba prekinuti upotrebu proizvoda i potraziti savet
lekara.

UPUTSTVO ZA UPOTREBU

Odnos praha / te¢nosti (g / g) 0,30/0,11
Vreme mesanja (min, sek) 10"
Vreme obrade (min, sek) (pri 23 °C) 200"

(od pocetka mesanja)

Neto vreme stvrdnjavanja (min, sek) | 220"

Uslovi ispitivanja : Temperatura (23 +/-1 °C),
relativna viaznost (50 +-5%)

1. AKTIVIRANJE KAPSULE | MESANJE
a. Pre aktiviranja kapsulu protresti ili jednom stranom
udariti o tvrdu povrsinu kako bi se oslobodio prah(sl. 1).
. Za aktiviranje kapsule klip do kraja utisnuti u telo
kapsule (sl. 2).
Kapsulu odmah postaviti u metalni aplikator

/jj

o

P

o

GC Capsule Applier i jednom pritisnuti polugu (sl. 3).
Kapsula je time aktivirana.

Paznja:

Kapsulu treba aktivirati tek neposredno pre mesanja i
odmah koristiti.

«—

sl.2

[}

. Kapsulu odmah izvaditi iz aplikatora i postaviti je u

mikser (ili amalgamator) te meSati 10 sekundi
(+/- 4.000 obrtaja u minutu) pri velikoj brzini (sl. 4).
.RESTORATIVNA TEHNIKA
a. Zub preparirati na uobicajen nacin. Ve¢a mehanicka G
retencija nije potrebna. Y sl.3

N

o

. Isprati vodom i osusiti, ali NE PRESUSITI. Za

uklanjanje zaostalog sloja preporucuje se kori¢enje
proizvoda GC CAVITY CONDITIONER ili %
GC DENTIN CONDITIONER. Za prekrivanje pulpe
koristite kalcijum-hidroksid.

. Zamesati cement. Radno vreme iznosi 2 minuta od & sl.4

o

pocetka mesanja pri 23°C. ViSe temperature skracuju
radno vreme.

. Zame$anu kapsulu odmah izvaditi iz miksera i
postaviti je u aplikator GC Capsule Applier.

. Kapsulu aktivirati s dva $kljocaja (sl. 5).
Uklonite povrsinsku vlagu, ali NE PRESUSITI. sl.5

[}

"o

Istisnuti meSavinu direktno u preparaciju. Izbegavaijte
mehuri¢e vazduha.
Paznja:
1) Za namestanje smera vrha, aplikator s kapsulom drzati prema sebi i
okrenuti telo kapsule.
2) Za odstranjivanje kori¢ene kapsule pritisnuti dugme za oslobadanje
na aplikatoru. Okrenuti kapsulu i povuci prema gore.
. Oblikujte osnovne konture i po potrebi prekrijte matricom.
. Posle stvrdnjavanja, uklonite matricu i odmah nanesite GC Fuji VARNISH
(susiti vazduhom) ili GC Fuiji COAT LC (polimerizovati svetiom).
3.ZAVRSNA OBRADA
a. Jedan tretman
. Posle pocetnog stvrdnjavanja popravite konture na uobi¢ajen nacin
BEZ PRSKANJA VODOM.
. Nanesite GC Fuji VARNISH ili GC Fuji COAT LC i pricekaijte oko 15
minuta.
. Posle toga moZete obaviti zavr§nu obradu i poliranje uz prskanje vodom.
. Postaviti zavrsni premaz sa GC Fuji VARNISH (susiti vazduhom) ili
GC Fuji COAT LC (osvetliti 10 sek.) ili G-COAT PLUS (osvetliti 20 sek.).
b. Standardni nacin
24 sata posle postavljanja izvrsite zavrsnu obradu i poliranje uz prskanje
vodom na uobi¢ajen nacin.

@
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CUVANJE
Cuvaijte na temperaturi od 4 °C-25 °C (39,2 °F -77,0 °F).
(Rok upotrebe: 2 godine od datuma proizvodnje).

BOJE

Br. 21 bledozuta
Br. 22 Zuto-braon
Br. 22.5 sivo-braon
Br. 23 tamnosiva
Br. 23M siva

Br. 26 braon

PAKOVANJA
1. Odabrano pakovanje
50 kapsula (5 komada br. 21, 26, 10 komada br. 22, 22.5, 23, 23M).
2. Pakovanje s jednom bojom: 50 kapsula
* Prosec¢an sadrzaj po kapsuli: 0,30 g praha i 0,11 g (0,09 mL) te¢nosti.
* Minimalni neto volumen zamesanog cementa po kapsuli: 0,12 mL.
Opcija: GC Capsule Applier (1 komad).

OPREZ

1. U slu¢aju dodira sa oralnim tkivima ili kozom, odmah odstraniti sunderom ili
vatom namocenom u alkohol. Isprati vodom.

2.U slu¢aju dodira sa o¢ima, odmah isprati vodom i potraziti lekara.

Poslednja revizija : 03/2014

Mepen 3aCTOCYBaHHAM yBaXHO
npounTanTe iHCTPYKLi0 3 BUKOPUCTaHHS.

GC Fuji I CAPSULE

PEHTFEHOKOHTPACTHUM PECTABPAL|INHMI CKIOIOHOMEPHWA
LIEMEHT B KAMCYNAX

[Inst BUKOPUCTaHHS NULLE NiKapsiMU-CTOMATONIoraMi y BUMazkax, Lo onucai
B A@Hil iHCTPYKLT.

MOKA3AHHA 10 3ACTOCYBAHHSA

1. PectaBpallisi MONoYHux 3y6iB.

2.Hapbynosa kykcu 3y6a.

3. PectaBpalisi nopoxHuH I, V knacy Ta obMexeHe BUKOPUCTaHHA Ans
pecTaBpaLii nopoxHuH I knacy.

NMPOTUNOKA3AHHA

1.MpsiMe NepekpuTTS Nynbnu.

2. B nooanHOKMX BUNaaKax matepian MoXe BUKIMKaTV YYTIMBICTb Y AESKUX
navujieHTiB. Y pasi BUHUKHEHHS peakLiii NPUNMHITL BUKOPUCTaHHS
matepiany Ta 3BepHiTbCs 40 Nikaps BiANOBiAHOI cnevianisaii.

BKA3IBKM 10 BAKOPUCTAHHA
CniBBigHoOLLIEHHS nopoLuok/piavHa (r/r) | 0,30 /0,11
Yac 3amillysaHHs (XB., CEK.) 10"
Po6ouuin yac (xB., cek.) 200"
YncTuii vac TBepAiHHA (XB., CeK.) 220"

YMOBY TecTyBaHHA : TemnepaTypa (23 +/-1°C),
BiaHoCHa BonoricTb (50 +/-5%)

1. AKTVBALIIA KAMCYNW TA 3AMILLYBAHHA

a) Mepen akTnBaujieto cTpycuTu kancyny abo anerka N
nocTykaTu Gi4HOIO CTOPOHOIO Karncynu o6 Teepay N
NOBEPXHIO, LWo6 poanywmnTn nopowok (Puc. 1).

6) [ns akTuBaLii kKancynu BAaBiTe NMyHXep Tak, Wob
BiH MOBHICTIO 3aHYPUBCS Y KOpryc kancynu (Puc. 2). %

B) Oppasy X BCTaBTe kancyny B MeTaneBuii nictonet

GC Capsule Applier i oavH pa3 HaTUCHITb PyyKy
(Pvc. 3). Tenep kancyna akTuBoBaHa.
MPUMITKA:

Kancyny cnig aktuBysaTu 6e3nocepeaHbo nepes !

3amilllyBaHHAM 1 0apa3y BUKOpUCTaTW. Puc. 2

r) HeraiiHo nomicTiTb kancyny y mMikcep Ta 3amillyiite

npotsirom 10 cek. (+/- 4000 uuknis/xs.) (Puc. 4).

. TEXHIKA PECTABPALLIT

a) BinnpenapyiiTe 3y6, BUKOPUCTOBYOYM CTaHAAPTHY
mMeToauky. CTBOPEHHS yMOB AN MakpOMeXaHiYHOI 1 G
peTeHUii He € HeoBXiaHUM. Puc. 3

N

6) Mpomuiite Ta niacywits, ane HE MEPECYLLYWTE.

[Insi BUO@neHHs 3Ma3aHoro Lapy pekoMeHayeTbes
sukopuctosysatn GC CAVITY CONDITIONER a6o \\\
GC DENTIN CONDITIONER. Ans nepexkputTtst
nynbny BUKOPUCTOBYMTE MaTepian Ha OCHOBI
riapokcuay KanbLyito. & Puc. 4

B) 3amiwaiite LemeHT. Pobouuii yac cknagae 2 xs. B
noyarky 3amillyBaHHs npu Temnepatypi 23°C. binbL
BUCOKa Temnepartypa np13seae 40 CKOPOYEHHS

po6ouoro yacy. V7
r) HeraiiHo BUIMITL 3aMilLaHy Kancyrny 3 Mikcepa i

BCTaHOBITb ii y nictonet GC Capsule Applier. N\ Puc.5
A) HaTtucHiTb ABa paan, Wob 3anoBHUTW HOCUK Kancynm

(Puc. 5).

e) Bupanite Bonory 3 nigrotoBneHoi nosepxHi, ane HE MNEPECYLUYWTE.
€) Bupasitb LlemeHT 6e3nocepeaHbO Y BianpenapoBaHy NOPOXHIHY.
YHUKaliTe YTBOPEHHS MOBITPSHIX ByrbbalLLok.
MPUMITKA:
1) ns Toro, 106 BCTAHOBUTY HOCKK Kancymniu B NOTPIGHOMY HanpsiMKy,
TpuUMaiiTe nicToneT y HanpsiMKy Ao cebe Ta nosepTanTe Kancyny.
2) LLlo6 BUIHSTI BUKOPUCTaHY Kancyny, HaTUCHITb Ha 3BINbHSAYY
KHOMKy nicTonera. MpoKpy4ytoum Kancyny 3a Ta npoT! roANHHUKOBOT
CTPINKu, BUTATHITH i Joropw.
3) CchopmyiiTe nonepeaHili KOHTYp pecTaBpallii Ta, SKLo HeobXiAHO,
3acTocyiiTe MaTpuLio.
i) Ak TiNbkn LeMeHT 3aTBepai€, 3HIMITb MaTPULIIO Ta HEraHoO HaHeCiTb
3axwuchHuii wap GC Fuji VARNISH (npocyLyeTtbcst nositpsiv) abo
GC Fuiji COAT LC (nonimepusyeTbCs CBITIIOM).
3. ®IHILLUHA OBPOBKA
a) NikyBaHHs 3a OAMH Bi3WUT
. Micns nouaTkoBoro TBepAiHHA BUNpaeTe hopmy pectaBpaLii
3BuYaiiHum cnocobom BE3 BUKOPUCTAHHA BOOAHOIO
OXONOMXKEHHA.
. HaHecitb 3axucwii wap GC Fuji VARNISH a6o GC Fuji COAT LC i
noyekaiite npubnusHo 15 XBUIKH.
. BukoHaiiTe iHiluHy 06pobKy Ta NonipoBKy 3 BUKOPUCTAHHSM
BO/ISIHOTO OXOMOPKEHHS.
Bkpwiite pectaspaLito chiHanbHum wapom GC Fuji VARNISH
(BucyLyeTbest nosiTpsim) abo GC Fuji COAT LC (nonimepusyetbes
ceitnom 10 cekyHa) , abo G-COAT PLUS (nonimepusyeTbcs CBITIOM
20 cekyHA).
6) CtaHaapTHa meToauka
Yepes 24 roavHu nicns BHECEHHS MaTepiany BYKOHaNTe iHiLLHY
06pobky Ta nonipoBKy pectaBpaLii 3Bu4aiHUM cnocotom 3
BUKOPUCTAHHAM BOASAHOIO OXONOMKEHHS.

-
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3BEPIFAHHA
36epiratv npu Temneparypi 4-25°C (39,2-77,0°F).
(TepmiH npuaaTHOCTI: 2 PoKK BiA AaTV BUPOGHULITBA).

BIATIHKK

Ne 21 — 6nigo-xoBTuii

Ne 22 — »OBTO-KOPUYHEBWIA

Ne 22.5 — cipo-kopnyHeBuit

Ne 23 — TemHo-Cipui

Ne 23M — Hacu4eHwi cipuin

Ne 26 — HacU4eHW KOPUYHEBWIA

YMAKOBKA
1. YnakoBka acopri:
50 kancyn (5 oa. Ne 21, 26; 10 og. Ne 22, 22.5, 23, 23M).
2. YnakoBka ofHoro BiaTiHKy: 50 kancyn.
* CepepHin BmicT kancynu: 0,30 r nopowky Ta 0,11 r (0,09 mn) piauHu.
* MiimanbHuit 06’em 3amillaHoro LemeHTy y kancyni: 0,12 mn.
Hopartkoso: Mictonet GC Capsule Applier (1 oa.)

YBATA

1.Y pasi notpannsaHHa matepiany Ha TKaHWHW POTOBOI MOPOXHUHM YK LLKIPY
HeraHo BMaannTy matepian ry6koto abo BaTHAM TaMMOHOM, 3MOHEHUMN Y
cnupTi. MpoMUTK BENUKOIO KINbKICTIO BOAN.

2.Y BMNagKy NOTPaNmsHHA B OYi HEraHO NPOMUTY iX BEMUKOHO KiNbKIiCTo
BOAM Ta 3BepHYTUCA [0 nikaps.

OcrtaHHi 3miH1 BHeceHo : 03/2014

GC Fuji I CAPSULE

KAPSUL FORMDA RADYOPAK CAM I[YONOMER RESTORATIF SIMAN

Sadece 6nerilen durumlarda bir dis hekimi tarafindan kullanilabilir.

ONERILEN DURUMLAR

1. Siit dilerinin onarimi.

2.Kor yapimi.

3.8inif 3, 5 ve sinirh Sinif 1 kavitelerin restorasyonu

KULLANILMAMASI GEREKEN DURUMLAR

1. Kok ylizeyi Ortiicii

2. Nadir olarak Uriin bazi kigilerde duyarliiga neden olabilir. Béyle bir durumla
karsilasilmasi halinde Griintin kullanimini durdurun ve derhal bir uzmana
danigin.

KULLANIM TALIMATLARI
Toz/likit orani (g/g) 0,30/0,11
Karistirma siresi (dk., sn.) 10 sn

Calisma siresi (dk., sn.) 2dk 00sn
Tam Sertlesme siresi (dk., sn.) 2dk 20sn
Test kosullar : Sicaklik (23 +/-1°C),
Bagil Nem (%50 +/-5)
1. KAPSULUN HAZIRLANMASI VE KARISTIRMA ISLEMI Y
a. Kapsdill kullanima hazir duruma getirmeden énce ™

tozu gevsetmek icin kapstll sallayin veya hafifce
sert bir yiizeye vurun (Sekil. 1).

Kapslili kullanima hazir duruma getirmek igin buton & .
kismini gévdeye kadar itin (Sekil. 2). Sekil. 1

=
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Kapstili derhal metal bir GC Kapstil Tabancasina
(GC Capsule Applier) yerlestirin ve tetige bir defa
basarak kapstill kullanima hazir duruma getirin
(Sekil. 3). Kapsiil kullanima hazirdir.

Not:

Kapsiil, karistirma isleminin hemen éncesinde hazir Seki. 2
duruma getiriimeli ve ardindan bekletmeden
kullaniimalidir.
d. Kapslili bekletmeden bir karistiriciya takin ve 10
saniye boyunca karistirin (+/- 4000 RPM) (Sekil. 4). /'
2.RESTORATIF TEKNIK N sekil. 3
a. Standart tekniklerle disi hazirlayin. Kapsamli mekanik
tutmaya gerek yoktur.
b. Disi yikayin ve kurulayin ancak TAMAMEN \%

KURUTMAYIN. Smear tabakasini gidermek igin
GC CAVITY CONDITIONER veya GC DENTIN
CONDITIONER kullaniimasi énerilir. Kék ylizeyi & Sek. 4
ortlict olarak kalsiyum hidroksit kullanin.

Dolgu maddesini karistirin. Calisma suresi 23°C'de
(73,4°F) karistirma igleminin baslangicindan itibaren
2 dakikadir. Daha yliksek sicakliklarda ¢aligma suresi V7
kisalacaktir.

o

Q

Karigan kapsiilii derhal karigtiricidan gikarin ve Sekil. 5

GC Kapstil Tabancasina (GC Capsule Applier) takin.

. Tetige iki defa basarak kapstli pompalayin ve siringa edin (Sekil. 5).

Yuzeydeki nemi giderin ancak TAMAMEN KURUTMAYIN.

. Dolgu maddesini dogrudan hazirladiginiz kaviteye enjekte edin. Hava

kabarcigi olusmamasina 6zen gosterin.

Not:

1) Enjektor ucunun yoniini ayarlamak igin kapstil tabancasini kapsiil
size donik olacak sekilde kendinize dogru gevirin ve kapstilin
govdesini gevirin.

2) Kullanilmis kapstilii gikarmak igin kapstil tabancasinin kilit agma
dugmesine basin. Kapstll gevirin ve yukari dogru gekin.

Dis hatlari sekillendirin ve gerekiyorsa bir matris yerlestirin.

. Sertlestikten sonra matrisi gikarin ve derhal GC Fuji VARNISH (havayla

_kuruyan) veya GC Fuji COAT LC (isikla sertlesen) vernik uygulayin.
3.BITIRME
a. Tek seansta tedavi

1. lik sertlesmeden sonra dis hatti standart tekniklerle su spreyi
kullanmadan dizeltin.

2. GC Fuji VARNISH veya GC Fuji COAT LC uygulayin ve yaklasik 15
dakika bekleyin.

3. Artik su pspreyi kullanarak son bitirme ve parlatma islemlerini
yapabilirsiniz.

4. Final ortlicti olarak GC Fuji VARNISH (kuru hava) veya GC Fuiji
COAT LC (10 saniye 1sik polimerizasyonu)veya G-COAT PLUS ( 20
saniye I1sIk polimerizasyonu).

b. Standart yéntem

Dolgu maddesini yerlestirdikten 24 saat sonra standart tekniklerle su

spreyi kullanarak onarimi tamamlayin ve parlatma iglemini gergeklestirin.

bl
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SAKLAMA KOSULLARI
4-25°C (39,2-77,0°F) arasindaki bir sicaklikta saklayin.
(Raf 6mri : Gretim tarihinden itibaren 2 yildir).

RENKLER

No. 21 agik sari

No. 22 sari kahverengi
No. 22.5 gri kahverengi
No. 23 koyu gri

No. 23M mat gri

No. 26 mat kahverengi

PAKETLER
1. Karma paket

50 kapstl (No. 21, 26 beser adet, No. 22, 22.5, 23, 23M onar adet).
2. Tek renk icerikli paket : 50 kapsul

* her kapsiil igin ortalama igerik : 0,30g toz ve 0,11g (0,09mL) sivi.
" Her kapsiil igin karigtiriimis dolgu maddesinin net hacmi : 0,12mL.
Istege bagl olarak : GC Kapstl Tabancasi (GC Capsule Applier) 1 adet.

UYARI

1.Agiz dokusuna veya deriye temas etmesi durumunda derhal alkolli bir
slingerle veya pamukla temizleyin. Bol suyla yikayin.

2.Gozlere temas etmesi durumunda derhal bol su ile yikayin ve uzman bir
hekime danigin.

Son Revizyon : 03/2014

Pirms lieto$anas ripigi izlasiet lietodanas
instrukciju.

GC Fuji I CAPSULE

RENTGENKONTRASTAINS RESTAURACIJAS STIKLA JONOMERA
CEMENTS KAPSULAS

Paredzéts tikai zobarstniecibas specialistam izmantoS$anai rekomendétas
indikacijas.

IETEICAMAS INDIKACIJAS

1. Piena zobu atjaunosana.

2.Zoba stumbra atjaunosana.

3.1, V un nelielas I klases kavitates restauracijas.

KONTRINDIKACIJAS

1. Pulpas aizsardziba.

2. Retos gadijumos produkts var daziem cilvékiem izraisit jatigumu. Ja tas
notiek, partrauciet &1 produkta lietoSanu un konsultgjieties ar arstu.

LIETOSANAS PAMACIBA

Pulvera/$kidruma attieciba (g/g) 0,30/0,11
Maisi$anas ilgums (min., sek.) 10 sek.
Darba laiks (min., sek.) 2 min. 00 sek.
Cietésanas ilgums (min., sek.) 2 min. 20 sek.

Testa nosacijumi : Temperatara (23 +/-1°C),
relativais mitrums (50 +-5%)

1.KAPSULAS AKTIVIZACIJA UN MAISTSANA

a. Pirms kapsulas aktivacijas kapsulu sakratit vai viegli A
padauzit pret cietu virsmu, lai atslabinatu pulveri (1.att.). R
Lai aktivétu kapsulu iespiest kapsulas pamatni

kapsulas kermenr (2.att.).
Nekavéjoties ievietot kapsulu GC kapsulu aplikatora &

=
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un vienu reizi nospiest rokturi (3.att.). Tagad kapsula

ir aktiveta.
Piezime:
Kapsulu jaaktivé tikai pirms samaisi$anas un
jaizmanto nekavéjoties. l
d. Kapsulu nekaveéjoties ievietot mikserT (vai 2.att.

amalgamatora) un maisit 10 sekundes (+/-4000

RPM) (4.att.).
2.RESTAURACIJAS VEIDS
a. lzmantojot standarta veidus sagatavojiet zobu. Nav
nepiecieS$ama plaSa mehaniska retensija._ AY g
. Noskalojiet un nozavéjiet, bet NENOZAVEJIET. 3att.

o

Skaidinslana nonemsanai ieteicams izmantot
GC CAVITY CONDITIONER vai GC DENTIN
CONDITIONER. Izmantojiet kalcija hidroksidu pulpas \\\
aizsardzibai.

. Samaisiet cementu. Darba laiks 23°C (73,4°F) ir 2 N
mindtes no materiala maisidanas sakuma. Augstakas | \= 4.att.

o

temperatdras saisinas darba laiku.

Nekavéjoties iznemiet no miksera samaisito kapsulu
un ievietojiet to GC kapsulu aplikatora.

Divas reizes uzspiediet [1dz dzirdams klikskis, un A
saciet aplicét materialu (5. att.).
Notiriet virsmas mitrumu, bet NEPARZAVEJIET. /S Satt

o

o

—

Q -

. leklgjiet cementu tieSi sagatavotaja preparacija. Izvairieties no gaisa

burbuliem.

Piezime:

1) lai piemérotu uzgala virzienu, turiet aplikatoru ar kapsulu pret sevi un
pagrieziet kapsulas korpusu;

2) lai iznemtu izlietoto kapsulu, nospiediet aplikatora atbrivosanas
taustinu. Pagrieziet un pavelciet kapsulu augSup.

Izveidojiet primaro kontdru un, ja nepiecieSams, noklajiet ar matricu.

. Kad ir notikusi sacietéSana, nonemiet matricu un nekavéjoties uzklajiet

-

GC Fuiji VARNISH (nozavéjot sausu) vai GC Fuji COAT LC (polimerizét).

3.BEIGU APSTRADE

a. Vienas vizites apstrade

1. Péc sacietésanas ar standarta veidiem pielabojiet kontdru,

NEIZMANTOJOT UDENS STRUKLU.
Uzklajiet GC Fuji VARNISH vai GC Fuji COAT LC un nogaidiet
apméram 15 mindtes.
. Tagad drikst veikt beigu apstradi un pulé$anu ar Gdens straklu.
Péc apstrades uzklat GC Fuiji VARNISH (nopust ar gaisa straklu) vai
GC Fuji COAT LC (polimerizét 10 sek.) vai G-COAT PLUS
(polimerizét 20 sek.).
Standarta metode
24 stundas péc plombésanas, pabeidziet un nopul&jiet restauraciju ar
ddens striklu, izmantojot standarta veidus.

pPw N
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UZGLABASANA
Uzglabajiet temperattra 4-25°C (39,2-77,0°F).
(Deriguma termins: 2 gadi no izgatavo$anas datuma).

TONIS

Nr. 21 blavi dzeltens
Nr. 22 dzelteni brins
Nr. 22,5 peléki brans
Nr. 23 tumsi peléks
Nr. 23M tumsi peléks
Nr. 26 tumsi briins

IEPAKOJUMS
1. Sortimenta iepakojums
50 kapsulas (5 gab. Nr. 21, 26;10 gab. Nr. 22, 22.5, 23, 23M).
2.Viena tona iepakojums: 50 kapsulas
* Vidéjais kapsulas sastavs: 0,30 g pulvera un 0,11 g (0,09 mL) Skidruma.
* Minimalais samaisita cementa neto daudzums viena kapsula: 0,12 mL.
Oopcija: GC kapsulu aplikators (1 gabals).

BRIDINAJUMS

1. Gadijuma, ja notikusi saskare ar mutes glotadu vai adu, nekavéjoties
notiriet ar tamponu vai spirtd samércétu vati. Noskalojiet ar Gdeni.

2. Kontakta gadijuma ar acim nekavéjoties izskalojiet ar lielu Gdens
daudzumu un griezieties péc mediciniskas palidzibas.

Pé&dgjo reizi parskatits : 03/2014

Prie§ pradédami naudoti
atidziai perskaitykite instrukcijas

GC Fuji I CAPSULE

RENTGENOKONTRASTISKAS STIKLO JONOMERINIS RESTAURAVIMO
CEMENTAS KAPSULESE

Skirta tik gydytojy-odontology naudojimui, pagal rekomenduojamas
indikacijas.

REKOMENDUOJAMOS INDIKACIJOS

1. Pieniniy danty restauravimas.

2. Kulties atstatymas.

3.1, V ir nedideliy I klasés ertmiy restauracijos.

KONTRAINDIKACIJOS

1. Tiesioginiam pulpos padengimui.

2. Retais atvejais kai kuriems Zmonéms produktas gali sukelti jautruma.
Esant tokiai reakcijai nebenaudokite produkto ir kreipkités | gydytoja.

NAUDOJIMO BUDAS

Milteliy ir skyscio santykis (g/g) 0,30/0,11
MaiSymo laikas (min., sek.) 10 sek.

Darbo laikas (min., sek.) 2 min.
Kietéjimo laikas (min., sek.) 2 min. ir 20 sek.

Bandymo salygos : temperatiira (23 +/-1 ° C),
santykiné drégme (50 +/-5 %)

1. KAPSULES AKTYVAVIMAS IR MAISYMAS
a. Pries kapsulés aktyvavima, jg supurtykite arba
pastuksenkite | kietg pavirsiy, kad milteliai baty birGs
(1 iliustr.).
b. Norédami aktyvuoti kapsule, padékite ja ant kieto & .
pavirSiaus ir sustumkite stamoklj. (2. iliustr.). 1 flustr

)

c. Kapsule nedelsdami jdékite | metalinj GC kapsuliy
laikiklj ir vieng kartg spustelékite svirtele (3 iliustr.).
Kapsulé aktyvuota.

Pastaba:
kapsulé turi bati aktyvuojama prie$ pat maiSyma bei

—

2 iliustr.

tuoj pat naudojama.
d. Nedelsdami {dékite kapsule | maiSytuva ir maisykite
10 sekundziy (~ 4000 aps./min.) (4 iliustr.).
2.RESTAURAVIMO TECHNIKA
a. Dantj paruoskite standartiniais metodais. Dideli <L G,

mechaninés retencijos elementai néra reikalingi. 3 iliustr.

o

Nuplaukite ir nusausinkite, bet NEPERDZIOVINKITE.
Lipny sluoksnj rekomenduojama pasalinti naudojant

GC ERTMIU KONDICIONIERIY (GC CAVITY \\\
CONDITIONER) arba GC DENTINO
KONDICIONIERIY (GC DENTIN CONDITIONER).
Pulpos apsaugai naudokite kalcio hidroksida. & 4iliustr.

o

Sumaisykite cementg. Cementg reikia uzdéti per 2
minutes nuo maiS§ymo pradzios esant 23 °C (73,4°F)
temperattrai. Auk$tesné temperatdra trumpina
darbinj laika. V7
. ISmaisytg kapsule nedelsdami iSimkite i§ maisytuvo ir

jdékite | GC kapsuliy laikiklj. N\ Silustr.

a

o®

Dviem svirtelés spusteléjimais uztaisykite kapsule ir
iSspauskite cementg (5 iliustr.). .
Nuo pavirSiaus pasalinkite drégme, bet NEPERDZIOVINKITE.
. ISspauskite cementa tiesiai | paruosta vieta. Stebékite, kad nesusidaryty,
oro burbuliuky.
Pastaba:
1) Jei norite pakreipti purkstuka, laikiklj su kapsule laikykite nukreipe |
save ir pasukite kapsulés korpusa.
2) Norédami iSimti kapsule, nuspauskite laikiklio atleidimo mygtuka.
Sukdami kapsule traukite | virSy.
Suformuokite pradinj kontdra ir, jei reikia, uzdékite matrica.
. Medziagai sukietéjus, nuimkite matricg ir nedelsdami padenkite laku
,GC Fuji VARNISH* (iSdZiovinkite oro srautu) arba ,GC Fuji COAT LC*
_(sukietinkite Sviesa).
3.UZBAIGIMAS
a. Gydymas vieno apsilankymo metu
1. Po pradinio medziagos kietéjimo, standartiniais metodais
NEPURKSDAMI VANDENS pataisykite kontdirus.
2. Padenkite laku ,GC Fuji VARNISH* arba ,GC Fuji COAT LC* ir
palaukite mazdaug 15 minuciy.
3. Paskui naudodami ausinima vandeniu galite pabaigti apdailg ir
poliravima.
4. Padenkite pavirSiy GC Fuiji VARNISH (nupskite oru) ar GC Fuji
COAT LC (kietinkite Sviesa 10 sek.) ar G-COAT PLUS (kietinkite
Sviesa 20 sek.)
b. |prastinis badas
Praéjus 24 valandoms nuo suformavimo jprastiniais metodais
ausindami vandeniu padailinkite ir nupoliruokite restauracija.

Q
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LAIKYMAS
Laikykite 4-25 °C (39,2-77,0 °F) temperatiroje.
(Galiojimo laikas: 2 metai nuo pagaminimo datos).

ATSPALVIAI

Nr. 21 $viesiai geltonas
Nr. 22 gelsvai rudas
Nr. 22.5 pilk§vai rudas
Nr. 23 tamsiai pilkas
Nr. 23M sodriai pilkas
Nr. 26 sodriai rudas

PAKUOTES

1. Pakuotés komplektas
50 kapsuliy (5 vnt. Nr. 21, 26, 10 vnt. Nr. 22, 22.5, 23, 23M).

2.Vieno atspalvio pakuoté: 50 kapsuliy
* Vidutiné vienos kapsulés talpa : 0,30 g milteliy ir 0,11 g (0,09 mL) skyscio.
* Minimalus sumaisytos kapsulés cemento taris: 0.12 mL .

Papildomai jsigyjama: GC kapsuliy laikiklis (1 vnt.).

ISPEJIMAS

1. Patekus ant burnos audiniy arba odos nedelsiant nuvalykite alkoholyje
suvilgyta kempinéle arba vata. Nuplaukite vandeniu.

2. Patekus | akis nedelsiant iSplaukite vandeniu ir kreipkités medicininés
pagalbos.

patikslinta : 03/2014

Enne toote kasutamist loe hoolikalt
kasutusjuhendit.

GC Fuji I CAPSULE

RONTGENKONTRASTNE KLAASIONOMEER TAIDISMATERJAL
KAPSLIS

Professionaalseks kasutamiseks hambaravis.

NAIDUSTUSED

1. Piimahammaste téidised.

2. Hambakondi llesehitused.

3.1, V ja véikesed I klassi taidised.

VASTUNAIDUSTUSED

1. Pulbi katmine.

2.Harvadel juhtudel voib toode pdhjustada tundlikkust. Sellisel juhul
koheselt katkestada toote kasutamine, vajadusel pddrduda arsti poole.

KASUTUSJUHEND

Pulbri / vedeliku suhe (g/g) 0,30/0,11
Segamisaeg (min., sek.) 10"
To6aeg (min., sek.) 2'00"
Neto kévenemisaeg (min.,sek.) [ 220"

Kontrollimise tingimused : Temeratuur (23 +/-1°C)
Suhteline Shuniiskus (50 +/-5%)

1. KAPSLI AKTIVEERIMINE JA SEGAMINE
a. Enne aktiveerimist raputa kapslit vi vajuta selle
kiilg vastu kdva pinda, et vabastada pulber (Joon.1).
b. Kapsli aktiveerimiseks vajuta kolb taielikult kapslisse
(Joon. 2). NS
c. Aseta kohe kapsel GC kapsl iaktivaatorisse ja vajuta Joon.1
korra kangile (Joon. 3).Niitid on kapsel aktiveeritud.

Markus:

Kapsel aktiveerida vahetult enne segamist ja

koheselt kasutada. !

Eemalda kapsel aktivaatorist ja aseta see kohe

kapslisegajasse ning sega 10 sekundit, suurim

kiirus (+/- 4000 RPM) (Joon. 4).

2. RESTAURATSIOONI TEHNIKA

. Prepareeri hammas kasutades standardset
tehnikat. Laialdane mehaaniline retensioon pole G
vajalik. N "\ Joon.3

. Pese ja kuivata kuid ARA KUIVATA LIIGSELT.
Eemaldatava kihi pinda on eelnevalt soovitav
aplitseerida GC CAVITY CONDITIONERiga voi \ﬁ
GC DENTIN CONDITIONERIiga. Pulbi katmiseks
kasuta kaltsiumhiidroksiidi.

. Sega materjal. To6aeg 2 minutit alates & Joon.4
kokkusegamise algusest temperatuuril 23°C
(73.4°F). Mida kérgem temperatuur seda lihem
t6oaeg.

. Eemalda koheselt segatud kapsel kapslisegajast ja V7

aseta GC KAPSLIAPLIKAATORISSE.

Kapslis oleva materjali valjutamiseks vajuta Joon 5

aplikaatorit kaks korda (Joon. 5).

Eemalda pinnalt niiskus, kuid ARA KUIVATA LIIGSELT.

. Kanna materjal otse preparatsioonile. Hoidu 6humullidest.

Mérkus:

1) Teraviku suuna seadmiseks hoia aplikaatorit koos kapsliga enda
suunas ja keera kapsli korpust.

2) Kasutatud kapsli eemaldamiseks vajuta aplikaatori vabastusnuppu.
Keera kapslit ja tdmba ulespoole.

. Hamba Ulesehitamiseks kasuta vajadusel matriitsi.

i. Parast taidise paigaldamist ja kdvastamist eemalda matriits ja
aplitseeri kohe GC Fuji VARNISH (kuivata 6rnalt 6huga) voi GC Fuji
COAT LC (valguskovasta).

3. VIIMISTLEMINE
a. Ravi Uhe visiidiga

1. Korrigeeri kontuuri parast materjali kdvastamist ILMA VETT
PIHUSTAMATA, kasuta standardtehnikaid.

2. Aplitseeri GC Fuji VARNISH v6i GC Fuji COAT LC ja oota umbes 15

minutit.

3. Loplik viimistlus ja poleerimine teosta veejoa all.

4. Lopetuseks kata pind GC FujiVARNISH-ga (kuivata drnalt Shuga)
voi GC Fuji COAT LC-ga (valgusta 10 sekundit) voi G-COAT
PLUS-ga (valgusta 20 sekundit).

Standardmeetod

24 tundi parast paigaldamist viimistle ja poleeri restauratsiooni veejoa

all kasutades standardtehnikaid.

Z
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Joon.2

[
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SAILITAMINE
Séilitada temperatuuril 4-25°C (39,2-77,0°F)
(Sailivusaeg: 2 aastat alates tootmisest).

VARVITOONID

No. 21 kahvatukollane
No. 22 tumekollane
No. 22.5 pruunikas hall
No. 23 tumehall

No. 23M stigavhall

No. 26 stigavpruun

PAKENDID

1. Erinevate varvitoonide Uhispakk
50 kapslit (igat varvitooni 5 kapslit. Nr. 21, 26, 10 kapslit Nr. 22, 22.5, 23,
23M).

2. Uksiku vérvitooni pakend: 50 kapslit.
*Kapsli keskmine koostis: 0,30g pulbrit ja 0,11g (0,09mL) vedelikku.
*Segatud kapsli netomaht: 0,12mL.

Eraldi GC Kapsliaplikaator (1 tiikk ).

HOIATUS

1. Kokkupuutel suu limaskesta véi nahaga eemalda materjal koheselt
alkoholis immutatud késna voi vatiga. Loputa veega.

2. Silma sattumisel, loputa hoolikalt veega ja poérdu vajadusel arsti poole.
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